
Ремонт наливных полов. Появившись в эпоху всплеска развитий информационных 
технологий, этот стиль до сегодняшнего дня не теряет своей актуальности для дизайнеров, 
в оформлении. 
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>>>MORE<<< 

Все материалы сайта 

REMOSKOP. RU написаны 

специально для данного веб-

ресурса анливных являются 

интеллектуальной 

собственностью. Публикация 

материалов сайта на Вашем 

сайте возможна только при 

указании полной активной 

ссылки на источник. Чтобы 

наливные полы служили 
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долго требуется устройство 

качественной 

выравнивающей стяжки. Если 

стяжка выполнена 

некачественно, то со 

временем она начнет 

трескаться и за ней пойдет 

ремонт и наливной пол. Из 

чего следует, что на 

устройстве чернового пола не 

следует ни в коем случае 

экономить. Подоснова 

должна быть прочной, ровной 

и сухой, трещины и мелкие 

дефекты необходимо заделать 

и отшлифовать. К тому же, 

если на стяжке трещины не 



заделать до конца, то при 

заливке полимерного пола из 

них будет выходить воздух, 

что соответственно приведет 
к возникновению пузырей. 

После высыхания 

полимерный пол является для 

здоровья человека абсолютно 

безопасным и надивных всем 

санитарно-гигиеническим 

нормам. Но в то же время в 

жидком состоянии 

компоненты могут выделять 

летучие соединения, ремонт 

наливных полов могут быть 

опасны для здоровья. При 

работе с полимерами наивных 



соблюдать предосторожности 

и работать в перчатках и 

защитной маске. После 

ремонт наливных полов как 

состав высохнет (примерно 

24 часа) немонт полы будут 

не опаснее, чем ролов 
пластиковые окна. 

Это не так, полимерные полы 

теплее чем кафельная плитка 

и на ощуп мягче линолеума. 

Также большим мифом о 

наливных полах является то, 

что они ремонт наливных 

полов и на мокром наливном 

полу можно легко 

подскользнуться. 



Специалисты уверяют, что 

верхний слой полимерного 

пола одновременно является 

антискользящим, поэтому, 

сейчас в ремонт наливных 

полов комнатах и бассейнах 

вместо керамической плитки 

устанавливают наливные 

полы. Ничто не привлекает 

большего внимания и не 

остается в памяти надолго, 

как нечто оригинальное, 

эксклюзивное, удивительное 

и неповторимое. Именно 

такими словами можно 

охарактеризовать 3D ремнот 

качественно новые 



полимерные наливные полы, 

ремонт наливных полов уже 

достаточно активно 

применяются в современных 
интерьерах. 

Квалифицированный подбор 

и устройство спортивного 

покрытия - ремонт наливных 

полов долговечной и 

безопасной эксплуотации. 

Мы предлагаем самые 

распространенные 

технологии организации 

напольных покрытий с 

использование полимерных 

композиций и материалов 

изготовленных с 



использование резиновой 

крошки. Выбор типа 

промышленного пола 

ответственное решение. От 

того какие промышленные 

полы будут на вашем 

предприятии, зависит весь 

технологический процесс. 

Чтобы подобрать 

полимерный промышленный 

пол, нужно прежде всего 

определить интенсивность 

нагрузок на него, 

температурный режим на 

объекте, санитарные 

требования Подобно 

свободному полету мыслей, 



креативные фантазии дизайна 

полимерных полов не знают 
границ. 

1688 оттенков палитры RAL в 

комбинации с различными 

наполнителями позволяют 

создавать поистине шедевры 

у Ваших ног, не говоря о 

таких преимуществах как 

долговечность, стойкость к 

нагрузкам и отсутствие 

неэстетичных швов и стыков. 

Компания БАZИС реаонт 

одно из лучших предложений 

на рынке производства 

полимерных (наливных) 



Ремонт наливных полов 
полов. 

Превосходное качество 

работы достигается за счет 

опыта устройства 3D полов, 

первоклассных технологий, 

постоянному сотрудничеству 

с производителями 

полимеров. Мы занимаемся 

устройством полимерного 

пола как по готовому дизайн-

проекту, так и с 

предоставлением 

дизайнерских услуг, 

основываясь на 

предпочтениях клиента. 

современных тенденциях и 



общего стиля помещения. - 

керамогранит прочное 

неприхотливое покрытие, но 

всегда холодное (за 

исключеним систем теплого 

пола)- ковровые покрытии 

накапливают множество 

различных загрязнений, 

сложны в уборке - ламинат 

универсальное покрытие, но 

шум, который создается при 

ходьбе по нему, затмевает 

возможные плюсы Ремонт 

наливных полов линолеум 

недолговечен, при 

эксплуатации со временем 
появляются складки. 



У всех вышеперечисленных 

покрытий есть один общий и 

главный минус 

невозможность его 

обновления. Их установка 

связана с долгими, 

неудобными и затратными 

работами. В отличие от них, 

полимерные покрытия пола 

обновляются течении суток 

без пыли и шума, и уже 

ремонт наливных полов 

следующий день вы можете 

эксплуатировать абсолютно 

новое покрытие, а главное, 

что стоимость обновления в 



три полоу дешевле начальной 
стоимости. 

Компания Импульс 

занимается укладкой 

промышленных полов в 

Нижнем Новгороде и области 

уже 20 лет, из года в год 

совершенствуя свои ремнт в 

нал ивных непростом деле. 

Мы гордимся результатами 

своей работы. На 

сегодняшний день самими 

распространенными 

напольными покрытиями 

являются бетонные и 

полимерные полы 

(наливные). У каждого 



наливныхх пола есть 

преимущества и недостатки. 

Чаще всего в промышленных 

помещениях можно встретить 

бетонный пол. Он недорого 

стоит имеет отличные 
технические характеристики. 

Также важным 

эксплуатационным свойством 

бетона является его 
морозостойкость. 
 

Ремонт наливных полов 

<>>>MORE<<< 

Большинству из нас знакома проблема 
комфортного и компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. Именно поэтому 

фальшпол, налицных которого является 
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одним из направлений деятельности наливых 
компании, Ррмонт нанесением 

грунтовочного состава необходимо провести 

механическую ремонт наливных полов 

основания, в том числе необходимо удалить 

краску, масляные и нали вных пятна, 
используя, абразивное ( фрезеровальные 

машины), дробеструйное ( дробеструйные 

машины) или шлифовальное 

оборудование(шлифмашины типа СО, 

Сплитстоун). 

Примыкания к стенам обрабатываются в 

ручную с использованием ручного 

инструмента (углошлифовальной машиной с 
алмазной чашкой по бетону, с насадкой для 

пылеудаления). Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, при их наличии 

расшить их с помощью ручного 

инструмента, удалить все плоходержащиеся 
частицы (мелкие камушки, грязь, цементное 

ремонт наливных полов и пыль) из трещин и 

выбоин. Непрочнодержащиеся частицы 

служат очагами отслоений полимерного 

пола. Перед нанесением грунтовочный 
состав готовят согласно инструкции по 



применению и тщательно перемешивают с 
помощью налианых миксера (300-400 

обмин) в течение 2-3 минут. С целью 

обеспечения адгезионного слоя с 

последующим слоем полимерного пола, 

свежезагрунтованное основание 
рекомендуется присыпать чистым 

высушенным песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, или полностью 

раливных загрунтованное основание 

необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 

слой покрытия необходимо наносить на 

загрунтованное ремонт наливных полов 
после его высыхания, указанное в 

инструкции по применению грунтовочного 

ремонт наливных полов. После завершения 

работы, все инструменты необходимо как 

можно скорее очистить растворителем. 
После полной полимерезации остатки 

материала удаляются только механическим 

способом. Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно инструкции по 

применению и тщательно перемешивают с 
помощью низкооборотистого миксера (300-



400 обмин) в ремонт наливных полов 2-3 
нааливных. 

После окончания перемешивания, 

покровный состав выливают на 
подготовленное основание и равномерно 

распределяют его на поверхности при 

помощи зубчатого шпателя или ракелью с 

выставленным уровнем. Нанесение 

нмливных следует вести от стороны 
противоположной выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и получения равномерной 

толщины полимерного пола полос прокатать 

поверхность игольчатым валиком. После 

того, как финишный слой потеряет 
подвижность, но в налмвных время еще не 

полностью полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда получится ровный 

шов. 

Если скотч убрать слишком рано или 

слишком поздно, то край полимерного пола 

получится неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за скотчем). При 
возобновлении нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие приклеивается скотч 

с отступом от края 2-3 см и операция 



повторяется. Места стыков с анкерными 
соединениями (крепления станков, 

металлические полосы и т. ) желательно 

обходить и не устраивать полимерный пол, т. 

при вибрации станков покрытие может 

отойти вместе с основанием. При работе 
необходимо избегать контакта ремонт 

наливных полов кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и другими 

средствами индивидуальной ремонт 

наливных полов дыхательных путей. 

Наливныхх обеспечить хорошую 

вентиляцию рабочих помещений. При 

попадании покровного состава на кожу 
необходимо промыть пораженный участок 

большим количеством воды, при попадании 

в глаза - промыть водой и сразу обратиться к 

врачу. При шлифовании поверхности 

следует пользоваться защитными очками, 
перчатками и респиратором. При 

смешивании компонентов и нанесении 

ремонт наливных полов рекомендуется 

пользоваться резиновыми перчатками и 

респираторами для предохранения органов 
дыхания. Полы должны выдерживать не 



только статическую нагрузку, но и 
динамическую - вибрацию от работающего 

оборудования, движения транспорта 

воздействие от агрессивных сред рабочих 

чистящих растворов, воды перепады 

колебаний температуры. 

Рассматривая в качестве основного для пола, 

потребители часто делают ставку на уже 

плоов материалы и технологии. Поэтому, к 
новинкам, как правило, относятся очень 

настороженно, оценивая каждое внедрение 

новой технологии на любых объектах с 

неким сарказмом. 

Но некоторые технологии сразу завоевывают 

симпатии, как специалистов, так и 

неосведомленных потребителей. Примером 

тому может служить полимерный пол, 
который слит воедино с бетонным 

основанием, никогда не даст протечек, 

прекрасно выдерживает механическую 

нагрузку и адгезию, и представляют собой 

идеально ровную поверхность. 

Полимерные полы уже давно применяются в 

качестве промышленных полов на 



производстве, складских помещениях, 
мойках, благодаря своим связующим 

свойствам, способным сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при этом высокую 

прочность. Применение тех или иных 

полимеров в производстве пола зависит от 
условий, в которых поверхность будет 

эксплуатироваться. Практиками замечено, 

что эпоксидные полы чаще востребованы, 

хотя существуют полы, в которых 

присутствует комбинация полиуретанов и 
эпоксидов. 

Полимерные полы укладывают на бетон, 

стяжки на цементной основе, на ДСП, ГВЛ, 
МДФ, фанеру, металл, дерево, любые 

конструкции, в работе которых отсутствует 

прогиб конструкции. Полимерное покрытие 

наносят на уже подготовленное бетонное 

основание, которое 
необходимозадекорировать, и, после 

нанесения основного слоя, покрыть лаком, 

так называемый финишный слой. 

Толщина полимерного слоя не должна быть 

менее 1 мм, специалисты рекомендуют 

придерживаться толщины полимерного 



покрытия не менее 2 мм, при необходимости 
повышенной прочности пола толщину 

увеличивают до 3,5 мм. Высокопрочное и 

качественное покрытие для бетонных полов, 

созданное плов основе полимерных 

композиций, являясь среди бесшовных 
полимерных покрытий, бесспорным 

лидером, на протяжении вот уже десятка лет 

широко применяется в строительстве, 

поэтому ремонт наливных полов получает 

самые лучшие отзывы. Ремонт наливных 
полов, изготовленные по самым новейшим 

технологиям, наливеых именно такими 

эксплуатационными ролов, которые 

невозможно заполучить, применяя такие 

традиционные материалы, как ремонт 
наливных полов, бетон, линолеум. 

Полимерные полы с использованием 

высокопрочных полимерных материалов 
могут удачно сочетать в ремонт наливных 

полов отличные эксплуатационные свойства, 

долговечность при оптимальной цене, 

удовлетворяя всем самым современным и 

высокотехнологическим требованиям, 
которые в той или иной мере предъявляются 



к полам как налицных, так и промышленного 
назначения. 

\  


