
Ремонт полов в квартире. АЗС, машинные залы, химические лаборатории. Необходимо 
привести основание в такой вид, чтобы оно было ровным и гладким. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ремонт полов в квартире  

>>>MORE<<< 

Покрытия безвредны после 

отверждения, что 

подтверждено 

соответствующими 

сертификатами. превосходят 

известные покрытия (бетон, 

линолеум, кафельная плитка 

и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими 

показателями высокие 

эстетические свойства 
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(зеркальная поверхность 

любого цвета). Благодаря 

отличной растекаемости 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Монолитное 

покрытие пола может 

выполняться с гладкой и 

шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 



поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 
избежать стекания материала. 

Бетонное основание должно 

быть выдержано 28 дней. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить 

влагомером влажность бетона 

(не более 4 мас. ), наличие 

миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна 

быть сведена к минимуму при 

нанесении непроницаемых 

материалов. Следует 



определить прочность бетона 

на сжатие и отрыв, для этих 

целей чаще всего 

используются молотки 

Шмидта (отечественное 

название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. 

Использование указанных 

приборов регламентировано 

американскими, 

европейскими, немецкими и 

швейцарскими нормативами, 
а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества 

подготовки поверхности 

бетона производиться по 

ГОСТ 13015-1-81, 12730-5-78, 



22690-88 и т. При нанесении 

покрытия большое значение 

имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура использования 

не должна быть ниже 

указанной в технической 

документации (обычно не 

ниже 150?С). Слишком 

низкая температура замедляет 

скорость химической реакции 

и ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

композиции и ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 



температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

композиции и не позволяет 

получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) 

при снижении температуры 

воздуха может привести к 

нежелательной конденсации 

влаги ремонт полов в 

квартире наносимом 
покрытии. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

ремонт полов в квартире 

ч?тко определить границы 

использования достаточно 



сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 

наливные полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными 

нагрузками. Наливные полы 

состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к 



улучшению эстетических 
характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

ремонт полов в квартире 

кварцевым песком, благодаря 

отличной растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 



пор, трещин с высокими 

ремонт полов в квартире и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 

снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. 



Ремонт полов в квартире 

повышения декоративных 

свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы 

(цветные частички из 

кусочков акриловой краски, 

разной формы и размеров 

когда ?чипсы. лежат в банке, 

они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на 

пол придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 

например, мрамором или 

гранитом) в первый слой 

полиуретановой композиции. 



В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 

трещин, пор и раковин цвет. 

равномерным по поверхности 

и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 

сред, а также придания полу 



декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены ремонт полов 

в квартире рамках области 

своего применения. Толщина 

таких покрытий невелика (не 

более 0,5 мм), поэтому 

неизбежно их истирание и 
?процарапывание. 

с ремонт полов в квартире 

времени, отсюда и 

повышенные требования к 

качеству основания. Поэтому 

механические нагрузки на 

полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а 



воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер 

случайных проливов. В 

противном случае, достигая 

основания через царапины и 

пот?ртости, агрессивные 

среды будут ремонт полов в 

квартире разрушение пола. 

Не следует рассчитывать на 

длительный безремонтный 

срок службы тонкослойных 

систем. он невелик, однако 

невысокая цена позволяет 

производить их 
систематическое обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 



основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие ремонт полов в 

квартире, поскольку именно 

оно определяет 

эксплуатационные свойства 
пола в целом. 

Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие. Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

ремонт полов в квартире 

нагрузками и высокими 



требованиями к чистоте 
(беспыльность). 

Недопустимо их 

использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 
нагрузками (см. СниП 2. 
 

Ремонт полов в квартире 

<>>>MORE<<< 

Регулярная чистка поверхности может 

выполняться с использованием специальной 

моющей техники либо же ручным способом. 

Если на поверхности пола образуются 
трудноудаляемые пятна, их необходимо 

своевременно удалять. Иначе потеря 

привлекательного внешнего вида неизбежна. 
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Ремонь того, чтобы удалять сложные пятна, 
следует использовать сильнодействующий 

очиститель в растворе. Такой чистящий 

состав аналогичен квчртире, который 

используется при основательной чистке 

полимерного пола. 

являются высококачественным материалом, 

позволяющим обеспечить длительную 

эксплуатацию пола. Тем не менее, такой тип 
покрытия не менее требователен в кватире 

чем бетонные полы. Конечно, процедура 

ухода не очень сложна во всяком случае, 

специфических требований к этой процедуре 

не предъявляется. 

Квртире также отметить, что существует 

целый спектр химических веществ, которые 

можно использовать для ухода за 
полимерным покрытием. Такие вещества 

подбираются в зависимости от того, какой 

тип полимерного пола используется и какие 

нагрузки ожидаются в помещении. В 

большинстве случаев рекомендации по 
уходу за напольным полимерным покрытием 

указаны производителем на упаковке. 

Пренебрегать этими рекомендациями не 



следует, поскольку это приведет к 
нарушению целостности покрытия. 

Благодаря высоким эксплуатационным 

свойствам в сочетании с низкой 

себестоимостью упрочненные бетонные 

полы находят широкое применение для 
устройства полов на складах, парковках, в 

торговых зонах, заводах, музеях, в 

помещениях с проблемной гидроизоляцией и 

многих др. 

объектах. антистатические (электронная 

промышленность, взрывоопасные 

помещения и т. )для чистых комнат 

(фармакологическая, электронная 
промышленность, медицинские учреждения 

и т. ) Применяются для устройства полов в 

офисных помещениях, медицинских 

учреждениях, детских садах, школах, ремонт 

полов в квартире помещениях для активного 
отдыха дискотеки, концерты, банкеты или 

других видов крупномасштабных 

мероприятий. Наши полимерные полы и 

покрытия Элакор могут применяться 

практически на любых объектах 
строительства  промышленных, 



гражданских, жилых, сельскохозяйственных, 
транспортных и т. 

Более 100 представительств ООО ТэоХим в 

России и за рубежом ежедневно применяют 
материалы Элакор для устройства 

полимерных полов самого разного 

назначения. Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, и у него что-то 

не получилось, он может и не сообщить 
ремонт полов в квартире этом. А 

представитель всегда сообщит о недостатках 

материала или технологии ему работать и 

завтра. Такой постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 
оптимизировать свойства материалов и 

технологии полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и экономически 

выгодными. 

Работать можно круглый год, а значит 

обеспечить выполнение объекта независимо 

от времени года, исключить простой рабочих 

бригад ремонт полов в квартире зимний 
период и т. Двухкомпонентные материалы 

имеют ограниченное время жизни, обычно 

от 30 до 60мин. За это время их необходимо 



выработать нанести на поверхность. По мере 
выработки такие материалы густеют, что 

очень неудобно, особенно при нанесении 

окрасочных покрытий. Если Вы квартирн 

успели выработать материал, оставшийся 

придется выбросить. 

Если для определенного участка Вы 

замешали материала больше чем нужно, 

оставшийся материал придется выбросить. 
Этот фактор позволяет применять на таких 

объектах цветные ремоннт полы окрасочного 

квартипе, толщина которых составляет всего 

200-250мкм. Квартре ремонт полов в 

квартире 200258, 2502012,5 такие 
тонкослойные полимерные полы ремонт 

полов в квартире 8-12лет до полного 

истирания цветного слоя. И не нужно 

забывать, что под цветным слоем есть слой 

пропитки, которая обеспечивает полную 
защиту бетона. Тонкослойные ремонт полов 

в квартире гораздо дешевле покрытий с 

кварцевым ц и тем более наливных полов, а 

значит применение таких покрытий на 

промышленных объектах экономически 
целесообразно. 



Пропитка бетона (она же грунтовка) 
главный, ДОМИНИРУЮЩИЙ еолов защиты 

бетона. Чем глубже пропитан бетон, тем 

лучше (естественно, в разумных пределах). 

Хорошая, прочная пропитка дополнительно 

связывает склеивает песок и щебень в 
бетоне, тем самым упрочняет бетон и плоов 

вырыванию песка и щебня при точечных и 

сдирающих нагрузках. Упрочненный 

верхний слой бетона обеспечивает 

распределение точечных и ударных 
нагрузок. Пропитка защищает бетон от 

контакта агрессивными веществами, 

например, с углекислым газом воздуха, 

который вызывает углекислотную коррозию 

и разрушение бетона. Эти и многие другие 
замечательные свойства пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным ремонт полов в 

квартире высокую стойкость и 

долговечность. 
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