
Ровный пол в гараже. Такой пол обладает высочайшей химической стойкостью, 
антистатичен, может выдерживать интенсивную эксплуатацию в отрицательных 
температурах. На объектах с высокой проходимостью людей и техники требуются 

высокие износостойкие и прочностные характеристики ровный пол в гараже, всем этим 
требованиям удовлетворяет полимерный пол. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ровный пол в гараже  

>>>MORE<<< 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому четко определить 

границы использования 

достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 
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наливные полы на следующие 

категории полы на ровный 

пол в гараже эластомерных 

полиуретанов для помещений 

с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также 

помещений с жесткими 

абразивными нагрузками 

Наливные полы состоят из 2-

х и более слоев (увеличение 

слоев ведет к улучшению 

эстетических характеристик 

покрытия). Цементно-

бетонное основание 

укрепляется за счет глубокой 

пропитки 

среднемолекулярными 



эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 
армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

полтрещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

еол эстетическом 

уровне.     Шлифовка 

бетонной подготовки 



алмазным инструментом с 

целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 

росный 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные 

полы (толщина покрытия 250-

300 мкм) идеально подходят 

для полов со средними 

нагрузками  для придания 

декоративного внешнего 

вида. 



При использовании данной 

технологии происходит 

пропитка (до 2-5мм) верхнего 

слоя бетонной поверхности. 

Данную технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные ровный 

пол в гараже полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за пою 

добавления к покрытию 



фракционного кварцевого 
наполнителя. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для в высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 



можно назвать окрашенным, 

чем наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. 

Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по ровный 

пол в гараже основанию 

обеспыливание пылесосом 

грунтовка шпаклевка 

основной слой лак. После 

затвердевания шпаклевочного 

слоя основание шлифуют 

карборундовым камнем и 



очищают от пыли, затем 
грунтуют. 

Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, 

скрепляет пылевидные 

частицы, находящиеся в 

порах основания, 

обеспечивает более прочное 

соединение пленки пола к 

основанию. Грунтовку 

наносят ровный пол в гараже 

- распылителем тонким 

ровным ровный пол в гараже, 

не допуская образования луж 
на поверхности основания. 



Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С 

в эксплуатацию можно 

вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы 



имеют высокие прочностные 

показатели, которые они 

ровный пол в гараже 

материалам на их основе, 

максимальная ударная 

вязкость 18,5-20 КпаМ. 

При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой 

износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, 

полиуретановые 0,05-0,1. 

Общая гаражо покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 



Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических ровный пол в 

гараже пол. 

Мы прекрасно понимаем, 

ровеый скидки и акции гар 

аже всегда играют 

решающюю роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш 

основной критерий - это 



качественная ровный пол в 

гараже, результат, который 

мы гарантируем. Мы всегда 

идем навстречу нашему 

клиенту, что бы он мог 

чувствовать себя при ровный 

пол в гараже с нами 
максимально комфортно. 

Мы гаражее своим клиентам 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и вв и вполне 

приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 



пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 

качества стойкости к 

механическим нагрузкам, 

гвраже к воздействию 

растворов слабых кислот, 

высоких и ровный пол в 

гараже роный, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. 

Сфера применения складские 



и производственные 

помещения, ангары, гаражи и 
др. 

Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные 

химические и физические 

нагрузки сочетаются с 

высокими требованиями к 

чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и 

востребованный материал для 

применения в домах и 

квартирах. Декоративные 

наливные полы уже прочно 

заняли свое место в наших 

интерьерах. Минимальная 



толщина гара.е покрытий 
примерно 2мм. 
 

Ровный пол в гараже 

<>>>MORE<<< 

Материал этот износостоек и легок, 

безопасен и прочен. Наливные бесшовные 

полы чаще всего применяются там, где 

поверхность должна обладать устойчивость 
к истиранию, необходимостью обеспечения 

антистатической защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы 
ровный пол в гараже высокой 

эксплуатационной нагрузкой, а также кухни, 

дачи, застекленные лоджии ванные комнаты. 

Нужно тщательно подготовить поверхность - 

выровнять, устранить выбоины, трещины, 
зашпаклевать их, загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. Загрунтованное 

основание должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не впитывать 

жидкость. 
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Если изначально подготовка поверхности 
выполнена по всем правилам, ровный пол в 

гараже через 12-20 часов (после высыхания 

покрытия) и в ближайшие четыре десятка 

лет никакая влажность наливному полу 

будет не страшна. Для самонивелирующихся 
цементно-полимерных покрытий 

используют смесь глиноземистого цемента 

или портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-

активными фрагментами. Технология 
устройства цементно-полимерных полов 

достаточно проста. 

При смеси исходной композиции с водой 
образуется маловязкая смесь, которая 

наносится на предварительно 

загрунтованное основание, распределяется 

до достижения необходимой толщины и 

тщательно прокатывается валиками для 
удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 
необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным ровный пол в 



гараже кварцевым песком. Цементно-
полимерные полы применяются для 

реконструкции действующих производств, 

когда замена бетона представляется 

нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными механическими 

нагрузками возможно только при хорошей 
прочности бетонного основания, на которое 

они укладываются. Цементно-полимерные 

полы также рекомендуется использовать в 

сухих помещениях с разными 

механическими нагрузками, вплоть до 
тяжелой техники, также возможно его 

применение в помещениях с наличием слабо 

агрессивных жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование цементно-

полимерных полов в помещениях с 
жесткими требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в помещениях, в 

которых полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь портландцемента 

или глиноземистого цемента с 
фракционированным кварцевым песком, 



полимерными добавками, 
поверхностноактивными веществами и 

пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный эпоксидный 
компаунд для полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие обладает высокой 

адгезией к различным основаниям, 

стойкостью к износу, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью. 
Эполаст укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 

предназначен для помещений с высокими 

механическими и химическими нагрузками. 

Основание для устройства наливного пола 
должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного ровный пол в гараже 

пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

состава вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А перемешивают и затем в 
него, постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом налива. 



Жизнеспособность готовой смеси ровный 
пол в гараже 25-30 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику безопасности. 

Эпоксидное покрытие применяется для 

устройства наливных полов промышленного 
и гражданского назначения торговые и 

производственные помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 
самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для пола, 
полиуретановый наливной пол, применяется 

для устройства наливных бесшовных полов 

промышленного и гражданского назначения 

для помещений с высокими механическими 

нагрузками, а также помещений с жесткими 
абразивными и химическими ровный пол в 

гараже, в частности - в условиях производств 

с мокрыми процессами. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 



грунтуют до полного заполнения пор. 
Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

состава вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А ровный пол в гараже и 

затем в него, постоянно перемешивая, 
добавляют компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят на пол 

методом налива. 

Жизнеспособность готовой смеси составляет 

40-60 мин. Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. Строго 

соблюдать технику безопасности. Наливной 

пол укладывается на бетон, дерево, асфальт, 
жесткие металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное износостойкое и 

ударопрочное покрытие, устойчивое к 

большинству химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол служит для 
подготовки гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа линолеум, 

керамическая и пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки полов на складах, в магазинах, 

мастерских, административных и жилых 
помещениях. 



Швы, стыки и трещины должны быть 
заделаны. Основание должно быть очищено 

от пыли, масел, клея и др. веществ. На 

основание необходимо нанести ровным 

слоем универсальную грунтовку и 

просушить 1-3 часа. В емкость, содержащую 
5,5 л. воды, засыпается один мешок сухой 

смеси (25 кг. Перемешивается в течении 3-5 

ровный пол в гараже, затем оставляется на 5-

8 мин. и еще раз перемешивается в течении 2 

мин. 
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