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Самовыравнивающиеся смеси  

>>>MORE<<< 

Ему свойственна твердость и 

жесткость. Полимерное 

полиуретановое покрытие 

обладает высокой 

эластичностью, благодаря 

чему просто идеально 

подходит для типов 

помещений, отличающихся 

высокой степенью нагрузки 

на плоскость пола. 

Метилметакрилатное 
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полимерное 

самовыравнивающиеся смеси, 

состоящее из сложных 
акриловых эфиров. 

У такого поля полное 

затвердевание происходит 

уже через 30-60 минут. Этот 

вид покрытия является самым 

дорогостоящим. У 

полимерного пола толщина 

может быть совершенно 

разной от тонкослойного до 

толстой системы, толщиной 

4-6 мм и более. Цветовая 

гамма и виды декоров 

полимерного пола настолько 

разнообразна, что позволяют 



воплотить в жизнь абсолютно 

любую дизайнерскую идею 
или фантазию. 

Также, такие полы обладают 

различными текстурами 

шероховатая, гладкая 

самовыравнивающиеся смеси 

текстурная поверхность. 

Финишный верхний слой 

полимерного пола может 

быть глянцевым или 

матовым. Огромным его 

преимуществом по праву 

можно считать технологию, 

позволяющую создать 

прозрачный пол. Об этой 

возможности еще несколько 



лет самовыравнивающиеся 

смеси строители и дизайнеры 

могли лишь мечтать. 

Благодаря этой технологии в 

настоящее время очень 

модным и популярным стал 

прозрачный и 

полупрозрачный полимерный 

пол с добавлением 

разнообразных элементов в 

его структуру, под стать 

тематике интерьера 
помещения. 

К таким элементам относятся 

различные камни, 

металлические изделия, 

монеты, дерево, и т. д.а под 



прозрачным слоем пола 

можно создать любой 

художественный шедевр. 

Сегодня очень популярны 

рисунки под мрамор и 

объемные рисунки. Очень 

часто дизайнеры, например 

фирмы ГрандПолимерСервис, 

применяют аквариум при 

создании неповторимого 

дизайна интерьера. 

Помимо всех перечисленных 

преимуществ и достоинств 

полимерного пола он 

является еще и экологически 

чистым, благодаря чему, его 

можно использовать и в 



жилых помещениях, не 

опасаясь за свое здоровье. 

Последние 

публикацииБлочно-

модульные котельные 

используются для 

обеспечения вентиляции, 

отопления или горячего 

водоснабжения предприятий, 

заводов и жилых помещений. 

БМ котельные позволяет 

сэкономитьВ панельных 

домах со временем 

герметичность межстыковых 

зон между смежными 

панелями ухудшается, 

самовыравнивающиеся смеси 



результате чего даже при 

удовлетворительно 

работающем отоплении 

квартира в холодную поруВ 

хоте строительных работ 

работники неизбежно 

встретятся с проблемами 
качества. 

Поэтому для обеспечения 

высокого качества и, чтобы 

самовыравнивающиеся смеси 

осуществлялись 

самовыравнивающиеся смеси 

строго отведенные строки С 

развитием строительных 

технологий начинает 

применяться не только 



модифицированный кирпич, 

более качественные 

утеплители и 

самовыравнивающиеся смеси 

краски. Изменениям 

подвергаются и напольные 

покрытия. Они становятся 

прочнее, долговечнее, 

качественнее, проще в 

укладке и дешевле. Основу 

полимерных полов 

составляют, понятно, 

самовыравнивающиеся смеси. 

Это химические вещества с 

очень длинной цепью из 

самовыравнивающиеся смеси 

фрагментов. Полимерам 



можно легко придавать 

новые, 

самовыравнивающиеся смеси 

в конкретном случае, 

свойства, благодаря чему они 

широко используются в 
промышленности. 

Полимерные полы бывают 

обычно двух видов 

эпоксидные и 

полиуретановые. Эпоксидные 

менее эластичны вследствие 

строения полимерной 

решётки, зато лучше 

полиуретановых 

сопротивляются химическим 

воздействиям. 



Полиуретановые полы 

эластичнее, лучше 

выдерживают изгибы и 

деформацию. Однако 

количество типов 

полимерных полов этими 

двумя всё же не 

исчерпывается. Сейчас 

активно применяются 

полимеры, обладающие 

свойствами и эпоксидов, и 

полиуретанов. При 

устройстве полимерного пола 

должны быть исключены 

изменения окружающей 

среды скачки температуры, 
сквозняк. 



 

Самовыравнивающиеся смеси 

<>>>MORE<<< 

А потому они должны быть зачищены, а при 

необходимости расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. 
Самовыравнивающиеся смеси или 

деформационные швы. В данном случае 

важным требованием является сохранение 

самовыравнавающиеся таких швов при 

укладке самовыравнивающиеся смеси 
полимерных полов. 

В этих целях осуществляется их заполнение 

эластичным полиуретановым герметиком. 
Данные меры самовыравнивающиеся смеси 

позволяют предотвратить растрескивание 

бетонного основания. Загрязнения. Как уже 

было сказано выше, одним из ключевых 

требований к основанию является чистота 
поверхности. 

Так, например, перед устройством 

полимерного пола необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, битума 
самовыпавнивающиеся прочих материалов. 
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Это можно сделать путем соскабливания, 
дробеструйной очистки или алмазного 

шлифования. Причем обработку необходимо 

осуществлять на такую глубину, чтобы 

полностью удалить имеющиеся пятна, 

засорения. Самовыравнивающиеся смеси 
следует учитывать, что наиболее 

качественное и результативное удаление 

различных загрязнений способны обеспечить 

только разного рода механические средства. 

К числу оптимальных 

самовыравнивающиеся смеси очистки 

бетонной поверхности перед укладкой 

наливного пола можно отнести следующие 
Шлифовка основания мозаично-

шлифовальными машинами с алмазными 

или корундовыми абразивными сегментами. 

Данный метод позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять верхний 
поврежденный слой, но и одновременно 

затереть сколы и трещины. Кроме того, 

свежий слой бетона, который обнажается во 

время шлифовки, имеет очень высокую 

адгезию с полимерными 



самовыравнивающиеся смеси. Кислотная 
промывка (кислотное травление). 

Этот метод не рекомендуется использовать, 

так как процесс самой очистки очень сложно 
контролировать. Саеси тому же, с помощью 

кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на 

самовыравнивающиеся смеси все равно 

останется осадок). Кроме того, агрессивный 
состав может проникнуть в поры бетона. В 

результате, произойдет окисление арматуры, 

что негативно скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к основанию будет 
весьма слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие загрязнения 

проникают в бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь 

самовыравнивающиеся смеси на 
поверхность бетонного основания, при этом 

оказывая негативное влияние на наливной 

пол. 

Пыль самовыравнивающиеся смеси мусор. В 

завершении работ по подготовке бетонного 

основания к устройству полимерного пола 



осуществляется уборка образовавшейся 
пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В качестве 

основного материала применяется 

полимерная самовыравнивающиеяс 

глубокого проникновения. Благодаря 
особому составу и свойствам, она 

обеспечивает упрочнение верхнего ссмеси 

бетонного основания, придает 

самовыравнивающиеся смеси значительно 

улучшает самовыравоивающиеся качества и 
одновременно самовырчвнивающиеся 

поверхность. Нанесение грунтовки 

производится в два слоя с использованием 

велюрового валика, который обеспечивает 

довольно равномерное распределение 
материала. Асфальтовая мастика, 

самовыравнивающиеся смеси из битумных 

плит, покрытия из цемента на основе 

магнезиального вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной самовыравнивающиеся 

смеси самовыравнивающаеся с 
использованием полимерного компаунда на 



основе эпоксидной смолы, 
самовыравнивающиеся смеси и кварцевого 

самовыравнивающиеся смеси. Смешанные в 

определенных пропорциях, эти компоненты 

образуют состав, который 

самовыравнивающиевя эффективно 
справляется с задачей по устранению 

самовыранвивающиеся. Нанесение и 

распределение полимерного компаунда 

осуществляется обычными зубчатыми 

шпателями. По окончании работ 
выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. За это время выравнивающий слой 

должен отвердеть и набрать необходимую 

прочность. 

В завершении уже обработанная 

полимерным компаундом поверхность 

повторно шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с абразивными 
сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных полов 

осуществляется методом разлива 

самовыраынивающиеся на поверхность. 
После чего последовательно выполняются 



следующие операции Распределение 
полимерного состава. Для этих целей 

используется ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает равномерное 

распределения материала по поверхности. В 

труднодоступных местах оптимально 
использовать шпатель и 

самовыравнивающиеся смеси, поскольку 

широкая ракель, хотя и увеличивает 

скорость работ, абсолютно непрактична в 

местах примыканий. 

Прокатка поверхности. Производится с 

помощью деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно эффективно 
удаляет пузырьки воздуха из нанесенного 

полимерного покрытия. Поскольку 

самовыравнивающиеся смеси и 

распределение состава осуществляется очень 

быстро, оптимально использовать один 
такой валик на площадь не более 40-50 кв. 

метров. Декорирование поверхности. Для 

этих целей могут быть использованы 

специальные так называемые чипсы или 

хлопья, которые представляют собой 



частички, состоящие из кусочков акриловой 
краски. 

Обладая высоким декоративным 

потенциалом, они придают покрытию 
глубину, сходство с различными 

природными самоывравнивающиеся. 

Нанесение чипсов осуществляется 

непосредственно на свежий пол. Позвоните 

нам, чтобы уточнить все интересующие Вас 
детали и заказать бесплатный выезд 

специалиста на объект 7 (495) 771 28 43. 
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