
Сделать полы в доме. Оно должно быть сухим, его уровень влажности не должен 
превышать 4. 
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За это сделать полы в доме их 

необходимо выработать 

нанести на поверхность. По 

мере сделать полы в доме 

такие материалы густеют, что 

очень неудобно, особенно 

при нанесении окрасочных 

покрытий. Если Вы не успели 

выработать материал, 

оставшийся придется 

выбросить. 
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Если для определенного 

участка Вы замешали 

материала больше чем нужно, 

оставшийся материал 

придется выбросить. Этот 

фактор позволяет применять 

на таких объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. 

Простая арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 



что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 

промышленных объектах 

экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 



пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон и 

препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 
и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой 

бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от контакта 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 



коррозию и разрушение 

бетона. Эти и многие другие 

замечательные свойства 

сделать полы в доме Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 

Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 
аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 



полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

эластичность (относительное 

удлинение 12-20 и более). Это 

напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 

деформации и т. При 

устройстве полимерных 



сделать полы в доме, которые 

работают в условиях 

вибрационных нагрузок или 

наносятся на поверхности, 

которые могут изгибаться, 

деформироваться и т. 

Основное это высокая адгезия 

(прилипание, склеивание) к 

кварцу, доломиту, корунду и 

другим наполнителям, 

которые применяются для 

устройства наполненных 
полимерных полов. 

Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 



склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя 

от поверхности, а 

износостойкость наполнителя 

(кварца, корунда) в десятки и 

сотни раз превышает 

износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 

не странно, малая 

эластичность эпоксидного 

связующего положительно 



влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 
наполнителями. 

Но, если разобраться все 

просто. Износостойкость 

покрытия это не только 

прочность наполнителя к 

истиранию, но и способность 

связующего перераспределять 

внешнее усилие. Эластичное 

связующее не распределяет 

нагрузку в объеме 

наполненного покрытия. 

Усилие воздействует на 

отдельную твердую частицу 



(песчинку), а эластичное 

связующее прогибается. 

Получается следующее 

песчинка может значительно 

отклониться от 

первоначального положения 

песчинка может передать 

сделать полы в доме малую 

часть усилия соседним 
песчинкам. 

Что происходит. - 

Периодическое отклонение 

качание песчинки вызывает 

её отрыв от поверхности. 

Материалы эпоксидных 

полов Элакор не содержат 

органических растворителей, 



а, соответственно, не сделать 
полы в доме запаха. 

Это очень важно при 

устройстве полимерного пола 

на действующих 

предприятиях (складах, 
парковках и т. 
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а также их смесей. Покрытия безвредны 

после отверждения, что подтверждено 
соответствующими сертификатами. 

Промышленные наливные полы превосходят 

известные покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 
монолитное покрытие пола может 

выполняться с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 
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антистатическом варианте (возможно 
снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Мы приглашаем к сотрудничеству 

строительные организации, предлагаем 

широкий спектр услуг по проектированию, 

устройству, реконструкции и 
эксплуатационному обслуживанию 

напольных покрытий. 

Вся документация и контракты, а также 
рекламные фото и видеоматериалы имеются 

в наличии и могут быть направлены на ваш 

адрес. Если наша информация Вас 

заинтересовала, Вы сможете узнать о данной 

технологии более подробно, связавшись с 
нами.предлагаем устройство и ремонт 

полимерных полов разных типов. В своей 

работе мы используем высококачественные 

материалы и современное оборудование. В 

случае ремонта мы подбираем материал в 
зависимости от вида покрытия, его 

состояния и степени разрушения. 

Обращаясь в нашу компанию, клиент 
получает качественное и надежное 

покрытие, которое прослужит не один 

десяток лет. Все чаще при строительстве 



производственных и общественных 
помещений используются наливные 

полимерные полы. Устройство полимерного 

пола имеет массу достоинств и способно 

скрыть неровности бетонных полов. К 

основным достоинствам таких полов стоит 
отнести Высокая износостойкость. 

Необыкновенная стойкость к абразивному 

истиранию, делает полы долговечными, что 
позволяет экономить на их замене и новом 

ремонте. Наливные полимерные полы 

сделать полы в доме не так давно. Придя из 

производственных помещений, где в первую 

очередь цениться прочность и быстрота 
укладки, теперь такие полы применяются и 

там где необходим эстетический внешний 

вид. Современные технологии позволяют 

достичь прекрасных результатов и 

выдержать эстетический уровень используя 
наливные полимерные полы. Монтаж как 

правило не занимает много времени, что 

делает укладку полимерных полов еще более 

доступным и востребованным. Наша фирма 

предлагает сделать полы в доме наливные 
полимерные полы, на укладку пола 



рассчитывается индивидуально в 
зависимости от объекта, сложности и 

метража помещения. 

Также мы предлагаем качественный и 
быстрый ремонт полимерных сделать полы в 

доме. Полимерный пол это современный и 

высокотехнологичный сделать полы в доме 

напольного покрытия. Такой пол не знает 

себе равных в вопросе создания 
оригинального и эксклюзивного дизайна 

интерьера, а также обладает уникальными 

эксплуатационными характеристиками. 

Полимерный наливной пол представляет 

собой бесшовное покрытие на основе 

полимерных материалов эпоксидных или 

полиуретановых смол. Такой пол состоит из 

синтетической смолы, которая 
первоначально находится в жидком 

состоянии. После добавления в смолу 

специального отвердителя материал 

наливают на основание. Благодаря низкой 

вязкости такой состав растекается по 
поверхности, после чего его выравнивают. 

Через сутки он застывает, образуя 

однородную, абсолютно ровную, твердую и 



бесшовную поверхность. Полимерные полы 
используются в качестве финишного 

покрытия. Они наносятся на новые и старые 

твердые минеральные основания бетон, 

стяжки, мозаичные плиты и др. 

Полимерный пол сделать полы в доме 

толщину от 1,5 сделать полы в доме до 3-4 

мм и более. Поэтому для его нанесения 

необходимо иметь достаточно ровное 
основание, которое предварительно надо 

очистить, обеспылить, обезжирить и 

высушить. Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 дней, стяжка 5 

дней. Полимерные полы дают большой 
простор для фантазии, предоставляя 

возможность для создания неповторимого и 

сделать полы в доме интерьера в Вашем 

доме. От элегантных белых полов до полов с 

3D-эффектом, от ярких цветных полов до 
полов с нанесением трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть цвета полимерного 

пола и подобрать их для своего интерьера 

Вы можете в ). 

Например, жёстко-эластичная система, 

конструкция, в которой лицевой слой 



наливной состав, в основе его 
полиуретановые смолы. Особыми 

преимуществами являются сделать полы в 

доме к перепадам температур, создаёт 

ровную поверхность, износоустойчив и 

гигиеничен. 

Системы полимерных полов решают 

проблемы напольных покрытий в 

химической промышленности. Они 
устойчивы к 50 молочной и уксусной 

кислотам, 20 соляной и 40 серной кислоте, а 

также и к другим кислым и щелочным 

средам. Им не может причинить вред 

дизельное топливо, хлорид натрия, аммиак, 
гидрооксид натрия, цементная суспензия и 

многое другое. Наконец, полимерные полы 

предоставляют широкие дизайнерские 

возможности. По желанию заказчика ведется 

индивидуальный подбор оттенков, 
создаваемый смесью цветных песков или 

цветных чипсов. Используя гранулы разного 

размера (от 0,1 до 8 мм) можно создать 

разнофактурную поверхность от зеркально 

гладкой до ярко выраженной каменной 
структуры. 
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