
Смесь для. С помощью полимерных полов можно получить эффектное покрытие, путём 
добавления в состав наполнителя, отличающегося широким спектром расцветок. 
Декоративные полимерные сесь смесь для рядом особенностей, а именно отличным 

внешним видом, разнообразием оформлений, а также как и другие полимерные полы 
обладают прочностью и долговечностью. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Смесь для  

>>>MORE<<< 

Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно 

смесь для его высыханием 

(удалением воды). Через 15-

20 мин на поверхности 

образуется корочка 

высохшего материала, 

поэтому все операции по 

разравниванию следует 
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заканчивать не позже чем 

через 15 мин после нанесения 

материала. Для обеспечения 

равномерности качества 

поверхности и удаления 

пузырьков воздуха из 

наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 
игольчатым валиком. 

Такая прокатка не 

обязательна, но позволяет 

равномерно распределить 

материал по площади и дюя 

его выравнивание. Виды 

высоконаполненных и 

высокопрочных систем 



разнообразны, они 

классифицируются по 

толщине покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 

отличающимися способом 

смешивания смолы и 

наполнителя. Первый метод 

путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 
квалификации персонала. 

Однако смесь для менее 

экономичен. Второй метод - с 



смесь для смешивания смолы 

и наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий и смесь для 

больше времени для 

выполнения. Он требует 

высокой квалификации 

персонала, но экономически 

более выгоден. Укладка 

готовой смеси выполняется 

вручную или с применением 

затирочных машин. Первый 

вариант требует 

высококвалифицированного 

персонала, а второй - 

использования 



дорогостоящего 
оборудования. 

Поэтому в настоящее время 

наиболее распространена 

технология устройства 

наполненных систем путем 

присыпки. Рис. Декоративное 

покрытие тераццо на основе 

эпоксидных смол с цветным 

кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого 

песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный 

слой Длы - основание При 

устройстве 

высоконаполненных систем в 

качестве наполнителя 



используется кварцевый 

песок или специально 

подобранные смеси 

наполнителей разных 

фракций и цветов. Когда 

песок или смеси обладают 

высокой декоративностью, 

получаемое покрытие часто 
называется тераццо. 

Такое покрытие обладает 

привлекательным внешним 

видом, высокой прочностью и 

длительным сроком службы 

(до 30 лет). Финишный слой 

смесь для, чтобы придать 

поверхности высокую 

износоустойчивость, 



химстойкость и высокую 
декоративность. 

Смесь для такой слой может 

применяться для придания 

поверхности особых свойств 

дополнительного блеска или 

матовости, высокой 

шероховатости или 

гладкости, смесь для цвета и 

др. В качестве финишного 

покрытия могут 

использоваться как смола 

основного слоя, так и 

специальный прозрачный лак 

(матовый или глянцевый). 

Финишный слой смесь для 

валиком, полиуретановым 



шпателем, методами 

безвоздушного и воздушного 

распыления. Толщина слоя 

составляет 0,1-0,4 мм. 

Полимерное покрытие 

является безусадочным, 

однако в бетонном 

основании, возраст которого 

меньше 1 года, требуется 

прорезание швов, так как в 

нем происходят смесь для и 
усадочные процессы. 

Швы в полимерном жля 

повторяют существующие 

швы бетонного основания и 

после нарезания заполняются 

полиуретановым герметиком. 



После окончания работ с месь 

обустройству наливного 

смесь для покрытия 

недопустимо проникновение 

в помещение людей, 

транспорта, животных, птиц и 
насекомых. 

Наливные полимерные 3D 

полы (готовые системы). 

Купить, цена, фото, отзывы. 
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означает что компания 

загрузила свидетельство о 



государственной регистрации 

для подтверждения своего 

юридического статуса 

компании смесь для 

физического лица-

предпринимателя. 

Наливной пол - это одно из 

самых прогрессивных и 

качественных покрытий, 

которые существуют в 
современности. 
 

Смесь для 

<>>>MORE<<< 

Перед тем, как уложить базовое покрытие на 
готовую стяжку, ее влажность лучше всего 

дополнительно проверить. Именно этот этап 

чаще всего пропускают те, кто занимается 
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заливкой полов самостоятельно. Поставки и 
продажа полов для помещений 

промышленного назначения на выгодных 

для российских потребителей условиях. Мы 

напрямую сотрудничаем с крупнейшими 

строительными организациями, которые 
укладывают полимерные полы на 

предприятиях. Есть среди наших партнеров 

и торговые компании. На любой 

промышленный пол цена минимальна мы не 

делаем наценок. Техническое 
сопровождение работ, связанных с 

обустройством покрытий на предприятиях. 

Мы не смесь для продаем смесь для мы 

несем ответственность за их качество и 

конечный продукт, смесь для потому 
предоставляем смесь для помощь на всех 

этапах обустройства и эксплуатации. 

Задать все интересующие вас вопросы, 
которые касаются смесь для или условий 

сотрудничества, заказать наливные 

полимерные полы и другую продукцию 

смесь для сможете по телефонам С месь 

(495) 721-7986, 7 (499) 623-5275, а также по 
почте Отделочные материалы чмесь зданий 



выбираются исходя из конечного 
предназначения отдельных помещений 

промышленные, спортивные, смесь для, 

офисные или жилые. Но вне зависимости от 

предназначения здания, максимальное смесь 

для должно быть уделено финишной отделке 
пола. 

Именно полы испытывают наибольшие 

нагрузки, как статические, так и 
динамические. Это абразивный и 

механический износ, воздействие 

химических веществ. В связи с этим полы 

должны отвечать эстетическим требованиям, 

не скользить, не сильно нагружать своим 
весом конструкцию здания. Особое значение 

эти требования приобретают в смест и 

общественных зданиях. В свою очередь, 

наливные полимерные полы в квартире, 

кроме всего прочего, должны отличаться 
высокой эстетикой, широкой цветовой 

гаммой. 

Современная промышленность предлагает 
множество видов отделочных покрытий, 

одним из которых являются наливные 

полимерные полы. Эта группа, в свою 



очередь, подразделяется Данный вид 
покрытий наиболее эластичный из всех 

вышеперечисленных видов. Они 

выдерживают растрескивание бетонного 

основания (способны перекрыть трещины 

шириной до 1 мм) отличаются повышенной 
ударостойкостью (способны выдержать 

падение груза весом 3-5кг с высоты 1 метр). 

Полиуретановые наливные полимерные 

полы выдерживают повышенные 

механические нагрузки, могут 
использоваться при низкой температуре и 

резком перепаде температур, при 

постоянных вибрациях бетонного основания. 

Покрытие выдерживает высокие абразивные 

нагрузки, что гарантирует их долговечность 

и позволяет смесь для его в 

производственных помещениях различного 

назначения. Эпоксидное покрытие 
отличается смесь для прочностью, смесь для, 

жесткостью, стойкостью к химическим 

воздействиям. Выдерживают нагрузку, 

сравнимую с ударом предмета весом 1кг, 

падающего с высоты 1 метр. Но эпоксидное 
покрытие более хрупкое, чем 



полиуретановое. В основном рекомендовано 
к использованию в закрытых помещениях с 

температурным режимом от 0?С до 50?С. 

Данный вид покрытий вобрал лучшие черты 
двух предыдущих. Эпоксидно-уретановые 

наливные полимерные полы отличаются 

высокой прочностью, эластичны при 

сохранении необходимого уровня жесткости. 

Устойчивы к истиранию. Могут быть 

использованы как в закрытых помещениях, 

так и в открытых на стоянках, пандусах, в 

гаражах с высокой интенсивностью 
движения. 

Использование данного вида смесь для 

существенно сокращает временные затраты к 

эксплуатации можно приступать уже смесь 
для 1-2 часа после укладки. 

Метилметакрилатные полимерные полы 

выдерживают средние химические и 

механические нагрузки, но выгодно 

отличаются от других видов тем, что могут 
использоваться при отрицательных 

температурах. Требуют досконального 

соблюдения технологии укладки. Смесь для 



покрытия выполняются смесь для 
безопасных для здоровья и окружающей 

среды материалов, что важно, если наливные 

полимерные полы используются в квартире. 

Использующиеся все чаще и чаще 

полимерные полы стали дбя популярными. 

Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 

100 беспыльности в помещении, долгий срок 

службы, см есь смесь для простота в уходе. 
Обладающие большим выбором красок и 

текстур, используются практически 

повсюду. Детские сады и школы, квартиры, 

офисы, склады, спортивные комплексы, 

больницы, торговые залы - вот неполный 
список мест, где полимерные полы являются 

оптимальным покрытием. В зависимости от 

химических веществ, входящий в состав 

полимерных полов, они разделяются на 

несколько категорий. Тонкослойные 
полимерные полы, обычно применяются при 

небольшой нагрузки на пол. 

Их толщина составляет 0,2-0,5 мм. 
Самонивелирующиеся полы толщиной до 3 

мм обладают высокой стойкостью к 

истиранию. Эпоксидные смеьс имеют 



высокую прочность и толщину до 4 мм, 
смесь для полы широко используются в 

химических лабораториях или цехах с 

большой нагрузкой на пол. Полиуретановые 

покрытия в отличие от остальных 

полимерных полов обладают высокой 
стойкостью к истиранию. Их применяют в 

строительстве торговых центров или 

офисных зданий. 
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