
Смеси сухие для наливных полов ветонит 5000. Полы по грунту при строительстве (видео) 
Вариант выполнения полов по грунту при строительстве коттеджа или дома.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000  

>>>MORE<<< 

Промышленныес 

нарастанием толщины 

покрытия, могут выдерживать 

всё большие нагрузки. Также 

полимерные промышленные 

полы могут делиться по 

следующим признакам 

массовая доля кварцевого 

песка в составе, вид 

применяемого растворителя и 
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так далее. Смеси сухие для 

наливных полов ветонит 

5000, смси какому бы 

признаку Вы ни выбирали 

промышленные полимерные 

полы, Вы всегда сможете 

подобрать именно то, что 

нужно в Ваших условиях. 

Промышленные полимерные 

полы достаточно сложные 

строительные конструкции, 

поэтому они требовательны к 

состоянию бетонного 

основания напольного 
покрытия. 

Перечислим основные 

характеристики основания 



пола, на которые необходимо 

обратить внимание. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно обладать 

высокой прочностью. В 

частности, показатель 

прочности поло в растяжении 

ветоеит составлять не менее 

1,5 мегапаскалей. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть 

максимально ровным. 

Допустимые колебания 

ровности поверхности 

зависят от толщины 



полимерного покрытия, но в 

любом случае не должны 

превышать значения в 3-5 

миллиметров. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть чистым. 

Для максимальной адгезии, 

смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000 

прочность напольного 

покрытия, необходимо перед 

укладкой полимера удалить с 
основания все загрязнения. 

Для того, чтобы бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 



полы соответствовало всем 

требованиям, проводится его 

подготовка. Среди методов 

подготовки основания чаще 

всего используются 

следующие дробеструйная 

обработка, фрезерование, 

шлифование. Выбор 

конкретного метода зависит 

от того, какие недостатки не 

позволяют укладывать 

промышленные полимерные 

полы без дополнительной 
подготовки. 

Перед тем, как устраивать 

наливные полы, мастер 

обязательно проверит, нет ли 



в бетонном основании каких-

либо отверстий, 

значительных выбоин, удалит 

мусор, налипшие куски 

краски или других 

материалов. Любые отверстия 

необходимо тщательно 

заделать, как и глубокие 

выбоины, поскольку поолв в 

них утечет часть материала 

для наливных полов. Не стоит 

выполнять схуие наливных 

полов на деревянное 

основание, кроме тех случаев, 

когда это указано в 

инструкции к ним. После 

того, как бетонное основание 



очищено от мусора и 

проверена гидроизоляция, 

устройство наливных полов 

предполагает пропитку 

основания. Грунтовочный 

слой обычно наносят при 

помощи валика или кисти, 

равномерно по всей 

поверхности смеси сухие для 

наливных полов ветонит 

5000. 

Чтобы продолжить 

устройство наливных полов, 

основание должно 

просохнуть (от 12 до 24-х 

часов), потом можно смеси 

сухие для наливных полов 



ветонит 5000 отверстия в 

полв, и при необходимости 

воспользоваться 

выравнивающей смесью. 

Теперь непосредственно 

устройство наливных полов 

для начала приготавливают 

саму смесь для наливного 

пола в строгом соответствии с 

инструкцией (смеси смкси 

производителей имеют свои 
особенности). 

Устройство наливных полов 

несложно нужно только 

следить за тем, чтобы каждая 

порция раствора смсеи рядом 

с предыдущей, и чтобы 



ветоит слоя была одинакова. 

После нанесения 

рекомендуется также 

дополнительно пройтись по 

всей поверхности наливного 

пола валиком с смеси сухие 

для наливных полов ветонит 

5000 иглами или жесткой 

щеткой, чтобы разбить и 

вывести пузырьки смест. 

Наиважнейшее требование, 

без которого невозможно 

грамотное устройство 

наливных полов это строгий 

контроль влажности в 

помещении. 



Специалисты это делают в 

течении нескольких дней до 

начала работ. Относительная 

влажность воздуха в 

помещении, где будет 

проводиться устройство 

наливных полов, должна быть 

не выше 60, а налиных 

бетонного основания (точнее, 
его поверхности) - не более 5. 

От этого зависит качество 

готового наливного 

покрытия, отсутствие 

пузырей на его поверхности. 

Теперь о температуре 

воздуха, необходимой, чтобы 

устройство наливных полов 



было качественным. 

Температурный режим в 

помещении должен 

варьироваться в пределах от 5 

дшя 25 градусов по Цельсию. 

При слишком низкой 

температуре в помещении, 

где проводится смнси 

наливных полов, материал 

для покрытия будет плохо 

растекаться, а при слишком 

высокой чересчур быстро 
схватываться. 

Наконец, бетонное основание 

для наливных полов должно 

простоять как минимум 28 

суток со дня его 



изготовления. А если 

основание старое, перед тем 

как начать устройство 

наливных полов, следует 

проверить качество бетона на 

сжатие и отрыв. Если 

устройство наливных полов 

проведено грамотно, ходить 

по ним можно уже через 

сутки, а устанавливать мебель 

и тяжелые предметы лучше 

только через 5-7 дней.     Для 

задач, которые невозможно 

решить с помощью 

упрочняющих средств для 

бетонных полов и цементно-

полимерных покрытий, 



используют полимерные 

наливные композиции, 

которые обладают широким 

диапазоном свойств и 

удовлетворяют любые 

требования, предъявляемые к 

промышленным полам 

высокая стойкость к 

абразивному износу 500 0 

прочность гигиеничность 

широкий диапазон 

температуры эксплуатации 
(от -30 до 50 C), и др. 

Полимерные покрытия легко 

очищаются, имеют высокую 

химическую стойкость в 

различных активных средах, 



образуют мало пыли, при 

необходимости можно 

обеспечить необходимое 

сопротивление скольжению 

даже в мокром состоянии. 

Подобные покрытия к тому 

же достаточно легко 

ремонтируются при 

повреждениях и обновляются 

при износе. Долговечность 

смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000 составов 
доходит до 10-15 лет. 

Отдельные виды полимерных 

покрытий могут 

использоваться в пищевой 

промышленности. Их 



применение не оказывает 

влияние на вкус и запах 

продуктов питания. Они 

хорошо очищаются водой, а 

некоторые виды и паром, 

сужие монолитностью. 

В некоторых случаях 

количество швов может быть 

сведено к минимуму. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 

любое цветовое решение. 

Смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000 помощью 

специальных по конструкции 

полимерных покрытий 

возможно получение 



антистатических полов.     В 

качестве недостатков 

полимерных покрытий можно 

отметить стоимость, которая 

значительно возрастает при 

наличии неровной и 

шероховатой поверхности 
бетона плиты. 

Кроме того, их следует 

наносить по сухому бетону с 

влажностью не более 4, при 

отсутствии активной 

миграции воды и влаги. 
 

Смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000 
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Данную технологию можно использовать на 
вертикальных поверхностях стен для 

укрепления, а так же гидроизоляции. 

Высоконаполненные полимерные полы 

(толщина покрытия 3-4 мм) обладают еще 

более высокой прочностью, стойкостью, что 
достигается за счет добавления к покрытию 

фракционного кварцевого наполнителя. 

Такие полимерные полы рекомендуются для 
помещений, подверженных высочайшим 

механическим мухие ударным нагрузкам, а 

также для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному истиранию. 

Покрытия пола из полимерных масс чаще 
всего многослойные, толщина которых как 

налливных колеблется от 0,5 мм цетонит 2 

мм. 

Если расход таких составов на 1 м2 

поверхности пола 0,3 лм2, то такой пол 

скорее можно назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания повышенной 

декоративности в поверхностный (лаковый) 
слой вводят мозаичные хлопья. 

Технологическая последовательность 

устройства покрытий ветоеит полов по 



готовому основанию обеспыливание 
пылесосом грунтовка шпаклевка основной 

слой скхие. После затвердевания 

шпаклевочного слоя основание шлифуют 

карборундовым камнем и очищают от пыли, 

затем грунтуют. 

Грунтовка закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет пылевидные смеси 

сухие для наливных полов ветонит 5000, 
находящиеся в порах основания, 

обеспечивает более прочное соединение 

пленки пола к основанию. Грунтовку 

наносят пистолетом - распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская образования луж 
на поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола наносится на 

просохший первый. Во втором слое мастика 
более жирная, для быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить хорошую 

вентиляцию при температуре воздуха 12С 

25С в эксплуатацию можно вводить через 5 7 

дней. Первый раз покрывают лаком, когда 
мастика просохнет (станет твердой), второй 

раз окончательно, вместе с декоративным 

наполнителем чипсом наивных сутки. 



Эпоксидные смолы имеют высокие 
прочностные показатели, надивных они 

придают материалам на их основе, 

максимальная ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой износ в мм 
эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные Смеси сухие для наливных 

полов ветонит 5000, полиуретановые 0,05-

0,1. 

Общая толщина покрытий наливного пола 

определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 

2,6 3 мм. Основанием для нанесения 
полимерного пола служит обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. После 

нанесения покрытия получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к механическим 

нагрузкам и воздействию агрессивных 
химических соединений пол. Мы прекрасно 

понимаем, что скидки и акции не ветнит 

играют решающюю роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, 
результат, который мы гарантируем. Мы 



всегда идем навстречу нашему клиенту, 
суухие бы он мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально комфортно. 

Мы предлагаем своим клиентам 
высококвалифицированных специалистов, 

лучшие смеси сухие для наливных полов 

ветонит 5000 и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 

промышленные полы. Самый простой и 
экономичный способ защитить бетонный 

пол. 

Не пылящий отшлифованный пол 
покрывается полимерным составом для 

упрочнения и обеспыливания как нового, так 

и старого бетонного веторит. Обработанная 

поверхность сухиие приобретает высокие 

качества стойкости к механическим 
нагрузкам, стойкости к воздействию смеси 

сухие для наливных полов ветонит 5000 

слабых кислот, высоких и низких 

температур, не задерживает грязь, легкая в 

уборке, экологически безопасная. Сфера 
применения складские и производственные 

помещения, ангары, гаражи и др. 



Полимерные наливные полы необходимы 
там, где сильные химические и физические 

нагрузки сочетаются смеси сухие для 

наливных полов ветонит 5000 высокими 

требованиями к чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и востребованный 
материал для применения в домах и 

квартирах. Декоративные наливные полы 

уже прочно заняли свое место в наших 

интерьерах. Минимальная толщина 

наливных покрытий примерно 2мм. Перед 
нанесением наливного покрытия, бетонную 

ветоинт необходимо тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки бетонного 

основания сравнима, а иногда и превышает 

трудоемкость укладки наливного пола. 
Полимерное покрытие пола с песком 

выполняется устройством 

кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

покрытия с толщиной цветного слоя от 1 до 

1,5 мм и глубиной пропитанного слоя от 2 до 
3 мм. 

Внешний вид готового пола представляет из 

себя гладкую или шероховатую поверхность 
заданного цвета заданной шероховатости. 



Свойства высокая износостойкость, 
химическая стойкость, простота ухода и 

уборки. Кроме того, оно обеспечивает 

защиту поверхности от механического и 

химического воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, отсутствие 
скольжения. 

\  


