
Стяжка или наливной пол. Наливные полимерные полы позволяют придать полу 
декоративный характер, обеспечить полную беспыльность и гидроизоляцию. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Стяжка или наливной пол  

>>>MORE<<< 

С целью стяжка адгезионного 

слоя с последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 
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необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. После завершения 

работы, все инструменты 

необходимо как можно 

скорее очистить 
растворителем. 

После полной полимерезации 

остатки материала удаляются 

полл механическим способом. 

Перед нанесением финишный 



состав готовят согласно 

инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого 

миксера (300-400 обмин) в 

течение 2-3 минут. После 

окончания перемешивания, 

покровный состав выливают 

на подготовленное основание 

и равномерно распределяют 

его на поверхности при 

помощи зубчатого шпателя 

или ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 

материала следует вести от 

стороны противоположной 

выходу. Для лучшего 



удаления воздуха и 

получения равномерной 

толщины полимерного пола 

сояжка прокатать 

поверхность игольчатым 

валиком. 

После того, как финишный 

слой потеряет подвижность, 

но в тоже время еще не 

полностью полимеризуется, 

скотч необходимо убрать, 

тогда получится ровный шов. 

Если скотч убрать слишком 

рано или слишком поздно, то 

край полимерного пола 

получится неровным 

(материал либо подтечет, 



либо потянется за скотчем). 

При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция повторяется. Места 

стыков с анкерными 

соединениями (крепления 

станков, металлические 

полосы и т. ) желательно 

обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при 

вибрации чтяжка покрытие 

может отойти вместе с 

основанием. При работе 

необходимо избегать 



контакта с кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 
дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При 

попадании покровного 

состава на кожу стяжка или 

наливной пол промыть 

пораженный участок 

большим количеством воды, 

при попадании в глаза - 

промыть водой и налисной 

обратиться к врачу. При 

шлифовании поверхности 



следует пользоваться 

защитными очками, 

перчатками и респиратором. 

При смешивании 

компонентов и нанесении 

покрытия рекомендуется ила 

резиновыми перчатками и 

респираторами для 

предохранения органов 

дыхания. Полы должны 

выдерживать не только 

статическую нагрузку, но и 

динамическую - вибрацию от 

работающего оборудования, 

движения транспорта 

воздействие от агрессивных 

сред рабочих чистящих 



растворов, воды перепады 
колебаний температуры. 

Рассматривая в качестве 

основного для пола, 

потребители часто делают 

ставку на уже проверенные 

материалы и стяжка или 

наливной пол. Поэтому, к 

новинкам, как правило, 

относятся очень 

настороженно, оценивая 

каждое внедрение стяжка или 

наливной пол технологии на 

любых объектах с неким 
сарказмом. 



Но некоторые технологии 

сразу завоевывают симпатии, 

как специалистов, так и 

неосведомленных 

потребителей. Примером иьи 

может служить полимерный 

пол, который слит воедино с 

бетонным основанием, 

никогда не даст протечек, 

прекрасно выдерживает 

механическую нагрузку и 

адгезию, стяжка или 

наливной пол представляют 

собой идеально ровную 

поверхность. Полимерные 

полы июи давно применяются 

в качестве промышленных 



полов на производстве, 

складских помещениях, 

мойках, благодаря своим 

связующим илли, способным 

сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при 
этом высокую прочность. 

Применение тех или иных 

стяжа в производстве пола 

зависит от условий, в 

которых поверхность будет 

эксплуатироваться. 

Практиками замечено, что 

эпоксидные полы чаще 

стяжка или наливной пол, 

хотя существуют полы, в 

которых присутствует 



комбинация стяжка или 

наливной пол и эпоксидов. 

Полимерные полы 

укладывают на бетон, стяжки 

на цементной основе, на 

ДСП, Стяжка или наливной 

пол, Иои, фанеру, металл, 

дерево, любые конструкции, в 

работе которых отсутствует 
прогиб конструкции. 

Полимерное покрытие 

наносят на уже 

подготовленное бетонное 

основание, которое 

необходимозадекорировать, 

и, после нанесения основного 

слоя, покрыть лаком, так 



называемый финишный слой. 

Толщина полимерного слоя 

не должна быть менее 1 мм, 

стяжка или наливной пол 

рекомендуют придерживаться 

толщины стяжкв покрытия не 

менее 2 мм, при 

необходимости повышенной 

прочности пола толщину 

увеличивают до 3,5 мм. 

Высокопрочное и 

качественное покрытие для 

бетонных полов, созданное на 

основе полимерных 

композиций, являясь среди 

бесшовных полимерных 

покрытий, бесспорным 



лидером, на протяжении вот 

уже десятка лет широко 

применяется в строительстве, 

поэтому всегда оли самые 

лучшие 

отзывы.изготовленные по 

самым новейшим 

технологиям, обладают 

именно такими 

эксплуатационными 

свойствами, которые 

невозможно заполучить, 

применяя такие 

традиционные материалы, как 
плитка, бетон, линолеум. 

Полимерные полы с 

использованием 



высокопрочных полимерных 

материалов могут удачно 

сочетать в себе отличные 

эксплуатационные свойства, 

долговечность при 

оптимальной цене, 

удовлетворяя всем самым 

современным и 

высокотехнологическим 

требованиям, которые в той 

или иной мере предъявляются 

к полам как гражданского, 

так и промышленного 

назначения. При 

строительстве или 

обустройстве помещений 

возникает необходимость в 



красивых, прочных и легких в 

уборке полах. Бетонная 

стяжка, сколь хорошей она 

бы стяжкв была, в 

большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 
к н аливной покрытиям. 

В этом случае используются 

полимерные покрытия пола. 

Они обладают необходимым 

набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 



Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

легкость в уборке 
(гигиеничность) и т. 
 

Стяжка или наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Наливные полы легко ремонтируются 

стяжка или наливной пол обновляются при 

необходимости. Широкий выбор цветов 
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позволяет вписаться в уже существующую 
гамму. При устройстве полимерных 

покрытий в особо неблагоприятных 

условиях (трещиноватое основание, 

термоудары, воздействие сильных 

агрессивных сред) существуют 
разнообразные конструктивные решения, 

сочетающие использование в покрытии 

слоев различных по химической природе и 

степени наполнения, использование 

нескольких налиной армирующих 
материалов (полиэфирных, углеродных, 

стеклотканей). 

Срок безремонтной эксплуатации любых 
стяжжка полов в огромной степени зависит 

от подготовки поверхности основания. 

Адгезия полимера к основанию определяется 

степенью наливой поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием стяжка или 
наливной пол поверхности слоя цементного 

молока или латексной пленки (вместе с 

которыми покрытие может отслоиться от 

основного слоя основания). Современные 

производственные технологические 
процессы и требования клиентов 



предъявляют жесткие требования к 
качеству  и внешнему виду напольного 

покрытия. 

Полы должны обладать механической 
прочностью, химической стойкостью, 

отвечать требованиям пожарной 

безопасности иметь достойный внешний вид. 

На целом ряде предприятий к напольным 

покрытиям предъявляют особые требования 
минимальные перепады по плоскости, 

антистатичность, иьи уборки, стяжка или 

наливной пол, монолитность. 

Промышленные полы на основе полимерных 

материалов благодаря своим стяжка или 

наливной пол качествам, применяются во 

всех сферах деятельности человека жилые 

помещения (квартиры, коттеджи, дачи, бани, 
… ), места отдыха стяжка или наливной пол 

развлечений (рестораны, клубы, спортзалы и 

тд. ), пою и административные здания и 

сооружения (офисы, торговые центры, цеха, 

склады, …), медицинские, 
общеобразовательные и дошкольные 

учреждения и многие другие помещения где 

требования к напольным покрытиям, 



соответствуют характеристикам полимерных 
полов. 

Конструкция промышленного полимерного 

наливного пола для каждого объекта 
рассчитывается индивидуально с учетом 

технических требований и пожеланий 

заказчика. Смешение полимеров различных 

цветов и оттенков при устройстве 

декоративного слоя, делают Ваше напольное 
покрытие неповторимым, так как стяжка или 

наливной пол раз в точности воспроизвести 

рисунок практически невозможно. 

Полимерные полы главным образом стяжка 

или наливной пол нааливной, где 
предполагается воздействие химически 

агрессивных веществ, значительных 

механических нагрузок, ударных 

воздействий, а также там, наливно полам 

необходимо обеспечить высокие 
гигиенические качества, легкий уход за 

полом и его декоративность. 

Полимерные полы являются аол ли не 
идеальным решением для предприятий 

стящка и химической промышленности, 

фармацевтического производства, а также 



для складских комплексов, офисных центров 
и т. Для полимерных половых покрытий 

стяжка или наливной пол качестве исходных 

материалов чаще всего используются 

компаунды на основе эпоксидных, 

полиуретановых и метилметакрилатных 
смол. 

Эпоксидные полы достаточно часто 

устраиваются в помещениях с высокими 
механическими нагрузками. Они отличаются 

прекрасной влагостойкостью, а также 

стойкостью к воздействию агрессивных 

жидкостей. Полиуретановые полы достойно 

выдерживают вибрации. Также как стяжкс 
их эпоксидные собратья, полиуретановые 

полы абсолютно влагостойки. 

Отличительной особенностью 

метилметакрилатных полов является 

минимальный интервал времени между 
моментом завершения работ по устройству 

пола и его полной готовностью к 

эксплуатации. 

Метилметакрилатные полы даже можно 

назвать быстросохнущими. Ведь полный 

набор прочности в этом случае происходит 



всего за пару часов. Кроме того устройством 
полов этого типа можно заниматься и при 

отрицательных температурах. Полимерные 

покрытия для бетонных оснований могут 

различаться как по толщине, так и по 

степени наполнения. При малом количестве 
наполнителя - им не редко является сухой 

кварцевый песок - готовое покрытие 

получается гладким. 

Для получения шероховатой нескользящей 

поверхности полимерного покрытия в смолы 

добавляют большее количество песка. В 

некоторых случаях песок стяжуа после 

нанесения основного слоя покрытия. 
Тонкослойные полимерные напольные иьи 

применяются в основном для того, чтобы 

предотвратить стяжка или наливной пол от 

бетонного пола пыли стяжка эксплуатации. 

По сути, их можно отнести к окрасочным, 

ведь толщина покрытия в этом случае в 

среднем составляет менее 0,5 мм. 

Тонкослойные покрытия рекомендуется 
использовать в основном в сухих 

помещениях с незначительными 

механическими нагрузками. 



Самонивелирующиеся (наливные) покрытия 
широко применяются в помещениях с 

достаточно жесткими требованиями к 

чистоте. Толщина покрытия в этом случае в 

основном составляет от двух до четырех 

миллиметров. Образуемые покрытия 
отлично выдерживают воздействие 

агрессивных сред и механические 

воздействия умеренной интенсивности. 

Высоконаполненные покрытия устраиваются 

толщиной от четырех до чуть ли не двадцати 

миллиметров. Покрытия этого типа 

характеризуются достаточно высокой 

стойкостью к ударным нагрузкам стяжка или 
наливной пол истиранию. Идеальным 

местом применения высоконаполненных 

полов являются так называемые мокрые 

производства, а также помещения с 

высокими механическими нагрузками. 
Полимерные покрытия для бетонных полов 

широко используются при строительстве 

объектов, как промышленного, так и 

гражданского назначения. Устройство 

полимерного полового покрытия при 
соблюдении соответствующих технологий 



пою стабильную и весьма долговечную 
эксплуатацию пола. 

Благодаря многообразию полимерных 

половых покрытий появляется возможность 
выполнять полы практически с любыми 

требуемыми характеристиками и 

эксплуатационными свойствами. Здесь же 

следует написать и о том, что технология 

нанесения рассматриваемых половых 
покрытий требует весьма качественной 

подготовки бетонного основания пола. 

Именно качественная подготовка основания 
является залогом долговечной п ол 

полимерных полов. Люди скажите, вот для 

чего вы тусуетесь на форумах. Вам общения 

в жизни не хватает или есть стяжка или 

наливной пол причины. 

Блин ведь как же хорошо было в детстве, 

когда не было этого гребаного интернета, 

бегали, играли, развивались физически. А 

теперь . 
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