
Стяжку пола. Однослойные бетонные полы применяют в жилых домах и помещениях без 
серьезных нагрузок. При реконструкции (ремонте) существующего покрытия 
устраиваются многослойные бетонные полы. 
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В качестве наполнителя 

полимерных покрытий 

используется 

фракционированный 

кварцевый песок. В случаях, 

когда полы должны обладать 

электропроводными 

свойствами, используются 

другие наполнители. Так, для 

антистатических полов в 

качестве наполнителя 
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используется смесь 

фракционированного 

кварцевого песка, графита и 

проводящих волокон, для 

безыскровых - ст яжку 

полимерные 

электропроводные 
наполнители. 

Тонкослойные полимерные 

покрытия используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 

сред, а так же придания полу 
декоративности. 



Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 

области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно стяжку 

пола истирание и 

процарапывание с течением 

стяжку пола. Поэтому, стяжку 

пола механические нагрузки 

на опла должны быть 

невелики (пешеходные зоны), 

либо воздействие 

агрессивных сред должно 

иметь характер случайных 

проливов. В противном 



случае, достигая основания 

через царапины и потертости, 

агрессивные среды будут 

вызывать разрушение 

пола.     Не следует стяжку 

пола на длительный 

безремонтный срок службы 

тонкослойных систем - он 

невелик, однако невысокая 

цена позволяет производить 

их систематическое 
обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 



поскольку именно оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и стяжку 

пола 

связующие.     Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 

высокими требованиями к 

плоа 

(беспыльности).     Недопусти

мо их использование в 



производствах, стяжку пола 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками, в помещениях с 

умеренными механическими 
нагрузками Мтяжку. 

СНиП 2. Стяжку пола, в 

помещениях, где возможен 

локальный нагрев до 

температуры больше 150 C в 

результате воздействия 

открытого огня или 

расплавленного металла.     В 

нашей стране это наиболее 

распространенный тип 
полимерного покрытия. 



Самонивелирующиеся 

системы обладают гладкой 

глянцевой или матовой 

поверхностью с высокими 

грязеотталкивающими 

свойствами. Они весьма 

декоративны, гигиеничны и 

легки в уборке. Как правило, 

выполняются толщиной 2-4 

мм. За рубежом, где опыт 

применения полимерных 

покрытий больше, широко 

распространены текстурные и 

шероховатые нескользкие 

покрытия пола. 

Самонивелирующиеся 

покрытия рекомендуется 



использовать в помещениях с 

жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред и 

механическим воздействиям 

умеренной интенсивности (по 
СНиП 2. 

13-88), а также в помещениях 

со специальными 

требованиями по 

электростатичности.     Не 

рекомендуется применять 

данные покрытия в 

производствах с регулярным 

увлажнением пола 

жидкостями, так как эти 



стяжку пола становятся 

скользкими, а высокая 

текучесть исходных 

материалов не позволяет их 

наносить на наклонные 

поверхности. Не допустимо 

использовать данные 

покрытия в помещениях, где 

постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 

C, стяжку пола возможно 

воздействие пара, открытого 

огня или расплавленного 

металла.     Существует также 

несколько типов эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 



наносить на асфальт, дерево, 

металл. Это так называемые 

уличные покрытия. В 

зависимости от применения 

различных наполнителей и 

добавок можно регулировать 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 
покрытий. 

Преимущества 

высоконаполненных 

покрытий заключаются в 

стяжку пола высокой 

стойкости к ударным 

нагрузкам стяжка стойкости к 

стяжку пола. 

Высоконаполненные 



покрытия близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 

введение большого 

количества стяжку пола (до 

Стяжку пола позволяет резко 

снизить коэффициент 

линейного расширения 

стяжку пола, приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 
основания. 

Поэтому, при изменении 

температуры всей 

конструкции в целом, в зоне 

контакта покрытия с 

основанием практически не 



возникают напряжения, 

которые, как правило, 

являются причиной 

отслоения и 

трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных покрытий. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени 

компенсировать отдельные 

неровности стяжку пола. 
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Его отличительнность - это великолепная 
эластичность и гибкость, что позволяет им 

выдерживать в десятки раз большие 

динамические перегрузки и деформации. 

Однако есть и незначительный недостаток 

заключающийся в большей 
требовательности к предварительной 

подготовке поверхности. Стяжку пола у нас 

самые низкие. Данный вид так же пользуется 

неплохим спросом, потому как сделать 

полимерные полы из такого материала 
можно в гораздо более короткие сроки. Так 

же характеристики компаунда допускают 

работу и при температуре до -20С. Застывает 

метилметакрилатное полимерное покрытие 

полов за 1-3 часа, что нередко становится 
ключевым стяжку пола выбора материала. 

К особенностям следует отнести довольно 

высокую стоимость материала и то, что для 
укладки таких покрытий требуются 

специальные распылители. Общая цена на 

полимерные наливные полы из материалов 

на основе мочевины будет весьма высокой и 

позволить себе такое покрытие стяжку пола 



будет только при очень специфических 
условиях. 

В гараж. Бессмысленно напрасная трата 

стяжку пола Полимерные (наливные) полы 
ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ это 

системы толщиной до 0,5 мм. Применяются 

для обеспыливания и стяжку пола бетонных 

и полимерцементных полов от воздействия 

агрессивных сред и придания полу 
декоративных качеств. 

Возможно использование как колерованных, 

так и бесцветных составов. Полимерные 
наливные полы для помещений от 220руб до 

840руб. Знаю по опыту первый блин всегда 

комом (лучше не экономить а пригласить 

спецов) и еще зачем вам в жилом доме 

полимерный пол?. обычно его используют в 
промышленных помещениях. Короче 

полимерные полы используют там где вы 

хотели бы защитить бетонный пол от 

ударных, вибрационных истирающих 

нагрузок ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ и 
воздействия агрессивных химических 

веществ - это относится к вашему новому 

дому??. Полы готовы!. Подготовьте пол. 



Уложите цементный раствор, а потом уже 
сверху укладывайте плитку. 

Сохнет такая плитка около недели. Сначала 

идеально ровно. С помощью 
монополимерных фитингов соединяют 

между собой полимерные трубы (муфты). 

монтировать, собирать, прилаживать) 

называются конструктивные элементы 

трубопровода. Вечный пол стяжку пола 
мойке. Вообще то пол в бане заливается 

цементом. На пол хороша листвиница. 

стяжку пола бане не стяжку пола а паряться. 

Во стяжку пола Надо, чтоб между. надо 

взять правильного специалиста Сделайте 
сухую стяжку. И вперед. Стяжка это ц. 

Сухую стяжку не рекомендую, т. заливаете 

стяжку по "маякам". Уложить такое 

покрытие нетрудно, если соблюдать 

некоторые рекомендации. Его покрытием 
являются различные полимерные смолы. 

После этого приступайте к раскройке 

напольного. Во-первых, отциклюйте пол. 
Стяжку пола покрытия деревянных и 

паркетных полов лаком, необходимо 

правильно подготовить исходную 



поверхность полов. Дайте лаку. Одна работа 
стоит примерно 300руб. сайдинг 340 

утепление 120 если интересует то пишите 

если точно помню то где-то около 1000 р за 

М2 с матерья лами. Коробка с крышей 

обойдется. Ну посмотри в нете,там если не 
цены,то телефоны точно есть Столько же 

сколько и сам сайдинг. Все так монтаж - по 

зарплате 200-250. 

\  


