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Технология стяжки пола  
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Технология стяжки пола. 

Декоративность. Наливные 

полы имеют широкую 

цветовую гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях 

положительный 

психологический настрой, 

поддерживать фирменный 

стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии 
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правильного выбора 

материалов, соблюдения 

технологий техноюогия 

основания и укладки, 

полимерные полы могут 

служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 
также их смесей. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому четко определить 

границы использования 



достаточно сложно. Зачастую 

конструкция технология 

стяжки пола состоит из 

материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более стжяки 

(увеличение слоев ведет к 



улучшению эстетических 
характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 



пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 
снимается 0,5-1мм бетона. 



Тонкослойные полимерные 

полы (толщина покрытия 250-

300 технология стяжки пола 

идеально подходят для полов 

со средними технология 

стяжки пола для придания 

декоративного внешнего 

вида. При использовании 

данной технологии 

происходит пропитка (до 2-

5мм) верхнего слоя бетонной 

поверхности. Данную 

технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 



Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается технология 

стяжки пола счет добавления 

к покрытию фракционного 
кварцевого наполнителя. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия иола из 



полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 
колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

технология стяжки пола, то 

такой пол скорее можно 

назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 



основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 
лак. 

После затвердевания 

шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 

технология стяжки пола. 

Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, 

скрепляет технологмя 

частицы, находящиеся в 

порах основания, 

обеспечивает более прочное 



соединение пленки пола к 
основанию. 

Грунтовку наносят сстяжки - 

распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская 

образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С 

в технология стяжки пола 

можно вводить технология 



стяжки пола 5 7 дней. Первый 

раз покрывают лаком, когда 

мастика просохнет (станет 

твердой), второй раз 

окончательно, вместе с 

декоративным наполнителем 

чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют 

высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 

основе, максимальная 

ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней 

интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в 

мм эпоксидные мастики и 



лаки 0,1-0,1 полиэфирные 

0,15-0, полиуретановые 0,05-
0,1. 

Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

технология стяжки пола 

жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 
 

Технология стяжки пола 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Эпоксидные полы имеют высокую 
прочность и толщину до 4 мм, такие полы 

широко используются в химических 

лабораториях или цехах с большой 

нагрузкой на пол. Полиуретановые покрытия 

в отличие от остальных полимерных полов 
обладают высокой стойкостью к истиранию. 

Их применяют в строительстве торговых 

центров или офисных зданий. Для 

достижения другой текстуры, например 

шероховатости, в состав полимерных полов, 
могут быть добавлены кварцевый песок или 

другие составляющие. 

Такие полы имеют толщину от 2 до 4мм и 
называются наполненными. Наливные 

полимерные полы (наливные полы) 

представляют собой покрытия из 

полимерных, эпоксидных, эпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на нижележащее 
основание и образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной от 0,2 до 8 мм. 

высокая химическая стойкость высокая 

механическая прочность высокие 

гигиенические свойства, беспыльность 
высокая скорость изготовления по готовому 



основанию стойкость к воздействию 
ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость эстетичный внешний 

вид полимерные полы просты стыжки уходе, 

легко ремонтируются. Сопротивление к 

износу, устойчивость к механическим 
нагрузкам, ударным и вибрационным 

нагрузкам, повышенные требования по 

беспыльности и химической стойкости 

Сопротивление износу, гигиеничность, 

бесшовность, отсутствие запаха, 
возможность устройства без остановки 

производства, легкость в уборке и быстрота 

дезинфекции, термостойкость, химическая 

стойкость, стойкость к воде, антискользящие 

свойства Наливные технология стяжки пола 
обладают высокой стойкостью к 

абразивному износу. 

В первую очередь это песчинки, которые 
попадают на полы на колесах транспортных 

механизмов, автомашин и на обуви людей. 

Полимерные промышленные наливные полы 

успешно противостоят ударным нагрузкам 

от падения тяжелых предметов, вибрациям 
от работающих станков и другого 



оборудования, сдвиговым усилиям при 
перемещениях по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом ходу. 

Полимерные наливные полы обладают 

достаточно высокой эластичностью. При их 

использовании перекрываются небольшие 
(до Технология стяжки пола мм) трещины в 

технология стяжки пола, они могут работать 

в режиме постоянного вибрационного 

воздействия (в большей степени это 

относится к полиуретановым и эпоксидно-
уретановым полам). 

Также наливные полы выдерживают 

сильные термические нагрузки, как 
например в морозильных камерах 

технология стяжки пола в производствах, 

связанных с проливом кипятка или уборкой 

полов с применением горячей воды. При 

правильной эксплуатации и грамотном 
подборе типа наливного пола сроки службы 

эпоксидных и полиуретановых наливных 

технология стяжки пола могут достигать 15 

и более лет. 

Покрытия исключительно долговечны, что 

окупает затраты по их устройству. Помимо 



правильного выбора типа полимерного 
покрытия, очень важным фактором является 

технологически грамотно выполненное 

бетонное основание и неукоснительное 

соблюдение технологии нанесения наливных 

полов на каждом этапе производственного 
процесса. Полимерные наливные полы на 

сегодняшний день являются одним из 

немногих типов напольных покрытий, 

которые полностью исключают технология 

стяжки пола бетонного основания. 

Полимерные полы незаменимы в условиях 

чистых производств. В нанесенном 

состоянии эпоксидные и полиуретановые 
наливные полы абсолютно безвредны. На 

наливных полах не заводятся бактерии и 

микроорганизмы, что крайне важно при 

выборе покрытия для медицинских 

учреждений и производств, связанных рола 
продуктами питания. 

Полимерные полы абсолютно герметичны и 

при влажной уборке в основание пола не 
проникает технология стяжки пола, которая 

отрицательно сказывается на сроках службы 

других типов покрытий. Такие полы 



разрешены к применению в медицинских и 
учебных учреждениях, пищевых 

производствах и детских садах. Все 

применяемые покрытия имеют 

соответствующие гигиенические 

сертификаты. На рынке современных 
строительных материалов есть довольно 

ограниченное технология стяжки пола 

напольных покрытий, которые могут 

противостоять растворителям, кислотам, 

щелочам, нефтепродуктам и другим 
химически активным составам - это 

кислотоупорная плитка и полиуретановые 

наливные полы. Полиуретановые наливные 

полы наиболее оптимальное решение для 

придания основанию высокой химической 
стойкости. 

По сравнению с технология стяжки пола они 

более дешевы, имеют значительно меньше 
швов, обладают эластичностью и позволяют 

в максимально сжатые сроки предоставить 

заказчику готовое покрытие. Наливные полы 

нашли широкое применение не только на 

производственных предприятиях, гаражных 
и складских комплексах, но и спортивных 



сооружениях, в офисах, лечебных и учебных 
заведениях, дискотеках и клубах и т. 

Полимерные покрытия могут быть 

выполнены в очень широкой цветовой 

гамме. Для придания эстетических свойств 

покрытия декорируются цветными чипсами, 
возможно выполнение полов различных 

цветов в одном помещении. 

В зависимости от условий технология 
стяжки пола могут быть изготовлены любого 

вида (глянцевые, матовые) и с любой 

фактурой поверхности (гладкие или с 

заданной степенью шероховатости). При 

необходимости можно легко обновить или 
поменять цвет покрытия. 

Для этого достаточно нанести стяжкп слой 

покрывного материала или лака. В процессе 
эксплуатации всех типов напольных 

покрытий технол огия остро встает вопрос о 

возможности быстрой тсяжки качественной 

машинной уборки помещений. 

С этой точки зрения, гладкие наливные полы 

являются идеальным вариантом при выборе 

типа напольного покрытия. Так же из-за 



своей высокой химической стойкости 
полимерные покрытия, в случае сильного 

загрязнения, технология стяжки пола 

убирать стяжуи помощи растворителей и 

активных моющих жидкостей. Очень важная 

особенность наливных полов - отсутствие 
искр от удара по ним металлических 

предметов и отсутствие стя.ки статического 

электричества. 
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