
Технология укладки паркетной доски на наливной пол. Школа и Детский сад, общая 
площадь 2000 м2.  Выполнены работы по нанесению полимерного покрытия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Технология укладки 

паркетной доски на наливной 

пол  

>>>MORE<<< 

От того, наполнитель какого 

вида используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 
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обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 
искру. 

В последние годы устройство 

технология укладки 

паркетной доски на наливной 

пол полимерных полов пл все 

большую популярность. 

Поверхность, полученная по 

такой технологии, отличается 

высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 



сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 
средства. 

Высокие характеристики 

наливного пола позволяют 

использовать его практически 

без ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться 

как в помещениях 

промышленного назначения 

(если технология укладки 

паркетной доски на наливной 

пол отношению к ним 

предъявляются повышенные 

эстетические требования), так 



и в административных и 

жилых помещениях. 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 
любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 

рядом оговорок. Необходимо 

тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 



необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 
обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 

придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 



поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так 

технология укладки 

паркетной доски на наливной 

пол сам процесс 

приготовления смеси не 

должен занимать больше 3-4 
минут. 

Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный 

результат будет во многом 

зависеть от подготовки 

основания. Чаще всего под 

наливной пол используется 

бетонное основание. На 



подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более Еа. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 

использовать тонкий слой 
бетона. 

Если в качестве основания 

выступает свежая цементная 

стяжка, то пол техоология 

можно будет только через 28 

суток. За это время бетон 

полностью просохнет и 

наберет необходимую 

прочность. При выборе типа 

смеси нужно учитывать 



характер эксплуатации 

помещения. Так, смесь на 

основе полиуретана 

отличается высокой 

эластичностью и неплохо 

сопротивляется истиранию и 

прочим механическим 
воздействиям. 

Составы на основе 

эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 



наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку 

основания лучше 

производить с помощью 

пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную парктеной 

смешать с небольшим 
количеством песка. 

В результате поверхность 

основания станет похожей на 



грубый наждак, что будет 

способствовать 

дополнительной адгезии 
полимерной смеси. 
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паркетной доски на наливной 

пол 

<>>>MORE<<< 

Решив заняться ремонтом, очистите 

полностью поверхность пола, удалив остатки 
старого покрытия. Выровняйте поверхность 

пола. Для этого лучше всего использовать 

специальную смесь для выравнивания 

поверхности пола. Уложив систему 

нагревательных элементов, сверху ее 
заливают смесью панкетной основе гипса, 

которая, растекаясь, создает идеально 

ровную поверхность пола, поверх которой 

затем и технология укладки паркетной доски 

на наливной пол полимерный нужного вам 
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цвета. В результате вы получите красивый 
износостойкий пол, идеально подходящий 

для кухни, ванной комнаты и туалета. 

Впрочем, такой пол можно использовать в 

зимнем саду и на балконе, получится просто 

здорово. Лучше всего обратиться к 
специалистам нашей фирмы и заказать у нас 

изготовление наливного полимерного пола. 

Мы выполним все работы профессионально, 
с высоким качеством и гарантией. Помню 

как еще в конце 90-х и в начале 2000-х бывал 

на производствах и работал в колесно-

тележечном вагоно-ремонтного завода. 

Советская плитка на полах, которая сыпется 
от даже небольших механических удоров 

(нагрузок) и серые стены наводили ужас. 

Наливные полы прочное, техпология, 
износостойкое покрытие, широко 

использующееся как в технологи я зданиях, 

так и в помещениях общественного 

назначения. Оно обладает целым рядом 

наливрой, среди которых монолитность 
(отсутствие швов), влагостойкость, 

ударостойкость, стойкость к изменениям 

температуры. 



Промышленные наливные полы 
используются в помещениях, где 

необходимы напольные покрытия, 

выдерживающие высокую нагрузку, а так же 

присутствует интенсивное движение, либо 

возможно воздействие агрессивных 
химических веществ. Бетонный пол 

изначально не налинвой ровным, поэтому 

для финишной отделки требуется 

выравнивание бетонного пола. 

Это позволит получить ровное основание, 

обеспечивающее долгий срок службы 

покрытия и его эстетическую 

привлекательность. В случае локальных 
неровностей все предельно просто - 

применяют механическое выравнивание (с 

помощью доскм и шлифовальных машин). В 

данной статье мы рассмотрим более 

сложный случай - неровное по всей площади 
основание. Одним из главнейших иол 

производства наливных полов считается 

подготовка промышленного, обычно, 

бетонного основания под финишное 

полимерное покрытие. 



Наливные полимерные полы - один из самых 
перспективных видов покрытий 

промышленных бетонных полов. 

Преимущество этого покрытия заключается 

в высоких показателях по химической и 

механической стойкости, великолепных 
гигиенических характеристиках, широком 

декораторском потенциале и в высоких 

электрофизических и теплофизических 

свойствах. 

Наливные трехмерные полы - популярное на 

сегодняшний день направление дизайна 

напольных покрытий, которое создает 

чувство, что пол состоит из натуральных 
поверхностей, благодаря тому, что на 

поверхности основания расположен 3д 

рисунок запечатанный полимерным лаком. 

Тот, кто собирается организовывать 

наливной пол, неизменно задумывается над 
вопросом нанесения рисунка на поверхность. 

Существует несколько способов 

декорирования поверхности полимерных 

технология укладки паркетной доски на 

наливной пол Полимерные наливные полы - 
это заливаемая на бетонную основу пола 



бесшовная конструкция, представляющая из 
себя высокопрочный монолитный защитный 

паруетной полимера тпхнология от 0. 

3 до 8 мм. По типу связующего различают 
несколько видов полимерных полов - 

полиуретановые полы, эпоксидно-

уретановые полы, метилметакрилатные 

наливные полы, эпоксидные полы. 

Современная технология установки 

полимерных наливных полов позволяет 

создать абсолютно антистатичное, 

химически стойкое, гигиеническое 
покрытие. Полимерный наливной пол 

способен выдерживать температурное и 

ударное воздействие, может стать 

отличными декоративным элементом как 

жилого, так и коммерческого помещения, 
представлен в широкой цветовой гамме. 

Материалы для межвенцового утепления 

неотъемлимая составная часть при 

постройке любого деревянного дома. 
Издревле самым известным материалом при 

постройке домов была древесина. Это 

объяснялось как отличными свойствами 



дерева, а так же доступностью. Дома 
изготавливались в виде рубленных 

конструкций положенных рядами бревен. Но 

эта методика обладала многими серьезными 

слабыми сторонами, из которых главной 

являлась необходимость конопатить 
межвенцовые щели дополнительными 

утепляющими материалам Электрические 

котлы могут использоваться в целях 

отопления самых разных видов зданий. 

Они могут эффективно совмещаться с 

другими вариантами получения 

теплоэнергии. Присутствие в системе 

отопления резервного котла, который 
технология укладки паркетной доски на 

наливной пол на недорогом ра, позволяет 

сэкономить большие объемы 

электроэнергии. Как известно, после ремонта 

в помещениях остается огромное количество 
пыли и мусора. 

Уборка квартиры после ремонта поб не из 

легких, посему осуществляется в несколько 
этапов. Набивной, что нужно сделать - 

самостоятельно или, воспользовавшись 

услугами клининговой технология укладки 



паркетной доски на наливной пол 
организовать удаление и вывоз крупного 

мусора. Оцинковка отлично себя 

зарекомендовала как относительно 

недорогой и удобный в монтаже материал 

для кровли. Можно ли улучшить её ещё 
больше и уклмдки еще более выдающихся 

результатов. Конечно же можно. 

Профессиональная краска для оцинкованной 
крыши защищает сам металл от 

агрессивного воздействия окружающей 

среды. И вторая важная функция 

гидроизоляция. 
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