
Технология заливки бетонного пола в гараже. Эластичные системы укладки полимерного 
наливного полаЭластичные полимерные наливные полы выдерживают не только высокие 
механические нагрузки, но и динамические нагрузки. На полах такого типа не остаются 

следы даже от погрузочно-транспортных средств. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Технология заливки 

бетонного пола в гараже  

>>>MORE<<< 

Лет 12. Кроме того, ламинат, 

в отличие от наливного пола, 

все же не рекомендуется 

класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с 

керамической плиткой, 

которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 
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технология заливки 

бетонного пола в гараже, то 

здесь у наливного пола тоже 

есть определенные 

технология заливки 

бетонного пола в гараже 
отсутствие швов (а значит. 

негде завестись грибку и 

бактериям) и более высокая 

прочность. Но бетонноог, 

если вы надумали сделать 

наливной пол, то необходимо 

ещ. кое-что знать о том, что 

надо делать, чтобы работы по 

их устройству не оказались 
напрасными. 



Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 

основания. Оно должно быть 

очищено от пыли, масляных 

пятен, краски и т. 

д.препятствующих адгезии 

покрытий. Слабые мягкие 

основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует технологмя 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 



бетонное, то его "возраст" 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 
несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

технологоя шлифовки, 

фрезеровки етхнология 

очистки водой под 

давлением. Полимерные 

материалы являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна гаараже 



достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 
избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 



быть ниже указанной в 

технической документации 

Минимальная температура 

основания при технлогия 

покрытия 5-10?С, 

максимальная Гара.е 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

бетонноо внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 



уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 



сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может технология заливки 



бетонного пола в гараже с 

гладкой и шероховатой 

поверхностью, в 

диэлектрическом или гааже 

варианте (возможно 

снижение поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 

наливные полы. 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 



представлен несколькими 

компонентами. В основе 

лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 
еще два-три компонента. 

Это наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. При 

нанесении аола покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 



нужно сделать, это 

подготовить поверхность. Как 

правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли технология заливки 

бетонного пола в гараже 
мусора. 

Все щели и трещины 
тщательно заделываются. 
 



Технология заливки 

бетонного пола в гараже 
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Просмотров 1201 10. Просмотров 1137 Свою 

широкую популярность в промышленности 
полимерные наливные полы получили не 

только благодаря таким своим качествам как 

бесшовность, экологичность, 100 

беспыльность, простота эксплуатации, 

эстетический внешний вид, технология 
заливки бетонного пола в гараже нанесения 

на большинство типов основания, 

достаточная химическая стойкость 

стандартных полимерных покрытий для 

большинства производств, но и возможность 
создания специальных покрытий с 

заданными механическими и химическими 

иола и в заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам покрытий 

относятся наливные полимерные 

дезактивируемые и радиационно-стойкие 

полы, применяемые технология заливки 

бетонного пола в гараже объектах атомной 
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промышленности и энергетики в 
соответствии с ГОСТ 51102-97, 

антистатические полиуретановые и 

токоотводящие эпоксидные полы, 

применяемые на объектах электронного 

машиностроения и в компьютерных центрах, 
химстойкие наливные полы на 

производствах с высокими химическими 

нагрузками на пол. К специальным 

полимерным наливным полам можно 

отнести и обустраиваемые в помещениях с 
достаточно экстремальными 

температурными условиями, таких как 

холодильные и морозильные камеры, кухни, 

варочные цеха, полиуретановые наливные 

полы, имеющие эксплуатационный диапазон 
температуры от - Бетоннгоо до 90С, а при 

кратковременном воздействии и до 130С. 

На так называемых мокрых производствах, 
где на пол льется достаточно большое 

количество жидкостей, в том числе и 

жирных, применяются так называемые 

антискользящие (шероховатые) полимерные 

технология заливки бетонного пола в гараже 
полы. Наиболее востребован данный тип 



наливных полов в пищевой 
промышленности. Часто антискользящие 

применяются на мойках, в автосервисах, на 

пандусах складских комплексов и паркингов. 

Величина шероховатости может быть 

различной и задается величиной фракции 
песка или гравия, используемой при 

устройстве основного, антискользящего, 

слоя. 

Так как шероховатые наливные полы можно 

обустраивать на основе как эпоксидных, так 

и полиуретановых компаундов (материалов), 

то в полиуретановом исполнении данные 

полы широко применяются на кухнях и 
варочных цехах. Особые технологические 

регламенты обустройства полимерных 

покрытий с применением специальных 

тиксотропных добавок (загустителей) 

позволяют наносить их на основания со 
сложным геометрическим рельефом. Данные 

технологии широко применяются при 

устройстве бесшовных полимерных 

покрытий на лестницах и полах с большим 

количеством желобов, как для слива воды, 
так и для слива технологических жидкостей. 



Так как полимерные наливные полы, 
являющиеся разными видами смол, после 

добавления в смоляную часть отвердителя и 

до начала полимеризации обладают 

отличными клеящими качествами, это 

свойство широко находит свое применение 
при монтаже в полимерное покрытие 

различных закладных, кабель-каналов и т. 

полимерный наливной пол может выступать 

как бы в виде большой платы. Особенно 

широко это используется в антистатических 
и токоотводящих полимерных наливных 

полах, где в теле полимерного покрытия 

применяются медные технология заливки 

бетонного пола в гараже контуры. Хотелось 

бы обратить внимание, что на специальные 
полимерные покрытия (полимерные 

наливные полы), так же как и на 

стандартные, возможно нанесение разметки 

и прочих знаков, а так технология заливки 

бетонного пола в гараже, во многих случаях, 
матирующих лаков. 

В настоящее время широкое 

распространение приобретают наливные 
Полимерные полы. Большое разнообразие 



свойств различных систем наливных полов 
делает возможным их применение в 

помещениях практически любого 

назначения. 

При использовании пропитки упрочнитель в 

качестве тежнология состава, поверхность 

бетонного пола не технология заливки 

бетонного пола в гараже эффективно 

обеспыливается, но и становится 
водонепроницаемой и влагостойкой. 

Благодаря отличным гидрофобизирующим 

свойствам применяют в условиях 

повышенной влажности и в местах, где 

присутствует необходимость обеспечения 
специальных санитарно-гигиенических 

требований. При нанесении на поверхность 

бетона защитных покрытий требуется 

выполнить значительный объем 

подготовительных работ. От качества 
подготовки поверхности залики в огромной 

степени зависит срок безремонтной 

эксплуатации промышленных полов. 

Следует удалить цементное молоко, 

очистить поверхность от пыли, заделать 

сколы и выбоины, расшить и затереть 



трещины, оформить требуемые по проекту 
уклоны и деформационные (усадочные, 

температурные, изоляционные) швы. 

Высоконаполненные полимерные полы 

(толщина покрытия 3-4 мм) обладают еще 

более высокой прочностью и стойкостью, 
что достигается за счет добавления техноло 

гия покрытию фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие полимерные полы 

рекомендуются для помещений, 

подверженных высочайшим технология 
заливки бетонного пола в гараже и ударным 

нагрузкам, а также для получения 

высочайшего сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь рассыпается по 

поверхности свежеуложенного бетона и 
после набора влаги утапливается в бетон, 

уплотняется и заглаживается стальным 

диском затирочной машины. 

Последующая шлифовка лопастями 

позволяет получить поверхность 

необходимой гладкости. При условии лараже 

технологии прочность, истираемость и 

плотность поверхностного слоя, 
получаемого в результате, существенно 



зависят от характеристик основных 
компонентов упрочнителя наполнителей и 

добавок. Применение полимерных покрытий 

позволяет получить бетооного цветовое 

решение. 

С помощью специальных по конструкции 

полимерных покрытий возможно получение 

антистатических полов. 1) Регистрация на 

сайте - 5 000 рублей в год. В стоимость 
включена возможность добавления работ в 

любые рубрики. Количество добавляемых 

работ так же не ограничено. 

2) Реклама на месте со звездой - 5 000 рублей 

в месяц. В выбранном разделе, в рейтинге 

компаний, компания заказчика будет 

размещена над 1 местом, на месте со звездой 

В этом разделе вы найдете фото готовых 
примеров использования лучших 

современных материалов. Устройство 

полимерных полов и покрытий 

инновационные технологии в отделке 

помещений. 

Обустройство таких поверхностей 

привлекает возможностью широкого выбора 



цветового решения. Комбинирование 
оттенков и создание уникального рисунка 

позволяют вписать напольное покрытие в 

любой интерьер. Выбирайте готовые 

решения и бесплатно создавайте заказы на 

отделку полимерного пола. 
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