
Теплый пол установка. При изготовлении тонкослойных полимерных полов (толщиной до 
0,5 мм) сильное влияние на качество будущего пола оказывает ровность и гладкость 
основания, все дефекты основания будут видны. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Теплый пол установка  

>>>MORE<<< 

Эпоксидные полимерные 

наливные полы с кварцевым 

песком обладают еще 

большей прочностью, 

износостойкостью, 

невосприимчивостью к 

избытку воды теплый пол 

установка устойчивостью к 

мытью поверхности под 

давлением. Благодаря своим 

свойствам полиуретановые 
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полы успешно применяются в 

помещениях, подверженных 

постоянной вибрации, теплый 

пол установка перепадам 

температуры, а также 

жестким абразивным 

нагрузкам. Широкий 

диапазон установкка и 

многообразие вариантов 

покрытия позволяют нам 

осуществить теплый пол 

установка полиуретанового 

полимерного наливного пола 

практически с любыми 

заданными 

эксплуатационными 
свойствами. 



Многоцелевая полиэфирная 

смола предназначенная для 

быстрого заделывания 

бесшовных полов и бетонных 

перекрытий, а также для 

плотного заделывания 

трещин и дыр. Применяется 

для заделывания покрытых 

трещинами и выемками 

бетонноарматурных 

сцеплений бесшовного пола и 
пола с подогревом. 

Применяется для крепления 

или штифтовки 

металлических компонентов в 

бетон, мозаичный пол, 

камень, мрамор и др. Для 



починки лестничных 

пролетов с бетона, камня или 

искусственного камня. 2015 г. 

Завершен первый этап 

устройства бетонного пола с 

полимерным покрытием на 

объекте "РусБизнесАвто" в 

Подольском районе МО. 

Примечательно, что заказчик 

выбрал систему отопления 

помещения типа "теплый 

пол". Завершено устройство 

высокопрочного 

фибробетонного пола 

площадью более 5 000 м. в 

рамках реконструкции склада 

и сортировочного центра для 



компании - мирового лидера в 

области логистики теплый 

пол установка экспресс 
доставки. 

2014 г. Произведено 

устройство бетонной стяжки 

пола с поверхностной 

обработкой на площади 9095 

м. в строящемся комплексе 

Твой Теплый пол установка 

на пересечении МКАД и 

Осташковского шоссе. Работа 

велась круглосуточно в 

высоком производственном 

темпе, что позволило 

завершить подряд за 19 

календарных дней. 



Устаноыка наливные 

полимерные полы 

использовались 

исключительно для 
промышленных помещений. 

При их изготовлении особое 

внимание уделялось 

прочности, эстетические 

теплы же оставались 

второстепенным фактором. 

Но в последнее время 

благодаря развитию и 

усовершенствованию 

технологий наливные полы 

стали использоваться и в 

квартире. Такое покрытие 

отличается не только 



долговечностью 

износостойкостью, но и 

привлекательным внешним 

видом. Современные 

полимерные материалы 

позволяют изготавливать 

полы для теплый пол 

установка помещений и 

условий эксплуатации. 

Например, в цехах и на 

заводах толщина может 

доходить до 25 мм, в 

результате чего по такому 

покрытию даже могут ездить 
автомобили. 

Для квартир будет достаточно 

толщины 0,5 мм. Полимерные 



теплый пол установка в 

квартире рекомендуется 

использовать в проблемных 

зонах кухне, ванной, 
прихожей. 
 

Теплый пол установка 

<>>>MORE<<< 

Очень важным фактором при устройстве 
полимерных полов теплый пол установка 

неукоснительное соблюдение технологии 

нанесения покрытия на каждом этапе 

производственного процесса. Устройство 

полимерных полов ведется в несколько 
этапов При этом нулевым этапом является 

подготовка к выполнению работ. Теплый пол 

установка него входит подготовка 

инструмента, материалов, площадки, 

оклеивание защитной пленкой плинтусов, 
подготовка индивидуальных средств защиты 

(перчаток, бахил на ноги, при 

необходимости респираторных масок) и т. 
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Теплый пол установка тем как приступать к 
работам, необходимо проконтролировать и 

тщательно соблюдать выполнение 

указанных на упаковке условий нанесения 

температуру и влажность теплый пол 

установка, температуру и теплый пол 
установка воздуха. 

Основаниями для нанесения полимерных 

систем могут служить бетон, цементная 
стяжка, полы из магнезита и ангидрита, 

сталь, дерево, покрытия из 

поливинилхлорида и др. Качественная 

подготовка основания в большой степени 

будет определять эксплуатационные 
характеристики готового покрытия, поэтому 

остановимся подробнее на основных 

требованиях, предъявляемых к основанию 

под полимерные полы Требования к 

бетонному и песчано-цементному 
основаниям изложены в СНиП 2. 

13-88, на них и следует ориентироваться. 

Марочная прочность основания должна быть 
не менее 200 МПа (рекомендуем 300 Теплый 

пол установка, прочность на отрыв не 

теплый пол установка 1,5 МПа, отклонение 



на двухметровой рейке не более 2 мм, 
влажность основания не более По л. К этим 

требованиям следует добавить, что 

основание должно быть чистым. 

Недопустимо загрязнение маслами 

(машинным, поо, пищевым), смолой, 
битумом и др. Величина адгезии полимера к 

основанию в значительной степени 

определяется шероховатостью поверхности. 

Наиболее эффективным способом 

подготовки бетона перед нанесением 

полимера является механическая обработка 

дробеструйным оборудованием. Она удаляет 

с поверхности отвердевшее цементное 
молочко, повышает степень шероховатости и 

за счет удаления непрочно оеплый частиц, в 

2-2,5 раза увеличивает площадь сцепления 

полимера теплый пол установка бетоном. В 

ряде случаев, кроме или вместо 
дробеструйной, ттеплый фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования осуществляется в 
зависимости от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 

толщины планируемого покрытия. 



Качественная первоначальная обработка 
позволяет предотвратить так называемое 

деламинирование - усоановка части или 

всего покрытия от основания. Для этого 

используются механические способы или 

химический метод травления минерального 
основания соляной или ортофосфорной 

кислотой. 

Бетонное основание имеет температурно-
усадочные и деформационные швы, а также 

сколы, выбоины и трещины, которые 

заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного теплый пол 
установка швы грунтуются и заполняются 

специальным шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются полимерным ус 
тановка, проклеиваются стеклотканью и 

присыпаются кварцевым терлый. Через 

сутки лишний песок удаляется. После того, 

как с основания удалено цементное теплый 

пол установка и непрочно держащиеся 
частицы, основание выровнено и 

зашпаклевано, следует обеспылить 

поверхность. Грунтование упрочняет 



верхний слой бетона, запечатывает поры, 
обеспыливает основание, обеспечивает 

надежную адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение верхнего слоя 

бетона происходит за теп лый пропитки 

грунтовкой бетона и прохождения ее в поры 
на глубину 1-3 мм. 

Грунтовка как бы проклеивает бетон, таким 

образом, верхний слой становится 
значительно прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). Это значительно 

увеличивает срок теплый пол установка 

готового покрытия и устраняет увтановка 

деламинации. 

Полное запечатывание пор основания - 

чрезвычайно важный элемент подготовки, 

поскольку если останутся открытыми поры, 
то устанока, выходящий из них, может 

нарушить целостность поверхности 

свеженанесенного жидкого полимера. 

Теплый пол установка ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку необходимо 
посыпать сухим кварцевым песком для 

повышения шероховатости поверхности и 

адгезии слоев. Этот процесс осуществляют в 



следующих случаях Критерием хорошо 
теплый пол установка основания является 

видимое наличие пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно визуально 

зафиксировать по более насыщенному цвету 

поверхности после высыхания основания, а 
также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные системы во 

много раз износоустойчивее эпоксидных. 
Несмотря на несколько более высокую 

стоимость материала, именно они 

используются чаще. При их использовании 

следует помнить, что для однокомпонентных 

полиуретановых материалов рекомендуется 
устновка не более 130-150 гмг на учтановка 

слой. В то время установкм при нанесении 

эпоксидных окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, это позволит 

скрыть большую часть мелких недостатков. 
Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем обычно 

состоит из двух компонентов и готовится 

непосредственно на стройплощадке. 

Смолу и отвердитель перемешивают друг с 

другом в заданных пропорциях до 



однородного состояния и выливают на пол, 
после чего ткплый распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных материалов следует 

смешивать только то количество, которое 

может быть использовано за время 
жизнеспособности (15-40 мин) материала. 

Попадание влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. Отверждение 

вододисперсного материала происходит 

одновременно с его высыханием (удалением 
воды). Через 15-20 мин на поверхности 

образуется корочка высохшего материала, 

поэтому все операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже чем через 15 

мин после нанесения материала. 

Для обеспечения равномерности качества 

поверхности и удаления пузырьков воздуха 

из наливного пола проводят прокатку 
свеженанесенного наливного покрытия 

игольчатым валиком. 
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