
Теплый полы. Температурный режим в помещении должен варьироваться в пределах от 5 
до 25 градусов по Цельсию. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Теплый полы  

>>>MORE<<< 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

(обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 
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ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

композиции и ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

композиции и не позволяет 

получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) 

при снижении температуры 

воздуха может привести к 

нежелательной конденсации 

влаги на наносимом 
покрытии. 



Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому ч?тко определить 

границы использования 

достаточно сложно. Зачастую 

теплый полы покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 

наливные полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов. 

для теплый полы с 

постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также 

помещений с ж?стким 



абразивными нагрузками. 

Наливные полы состоят из 2-

х и более сло?в (увеличение 

сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик 

покрытия). Цементно-

бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой 

пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 
армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами теплый полы 

дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 



песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными теплый полы на 

высоком эстетическом 

уровне. Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя теплый полы 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимербетон, 



выравнивания бетонной 
подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-

1 мм бетона, дробеструйная 

обработка. Для повышения 

декоративных свойств 

покрытия теплый полы 

вводить теплый полы 

(цветные частички из 

кусочков акриловой краски, 

разной формы и размеров 

когда ?чипсы. лежат в банке, 

они похожи на крупное, яркое 

теплый полы, а нанес?нные 

на пол придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 



например, мрамором или 

гранитом) в первый слой 

полиуретановой композиции. 

В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 

теплый полы, пор и раковин 

цвет. равномерным по 

поверхности теплый полы 
толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 



защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 

сред, а теплый полы придания 

полу декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 
области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и 

?процарапывание. с течением 

времени, отсюда и 

повышенные требования к 

качеству основания. Поэтому 



механические нагрузки на 

полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а 

воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер 

случайных проливов. В 

противном случае, достигая 

основания через царапины и 

пот?ртости, агрессивные 

среды будут теплый полы 

разрушение пола. 

Не следует рассчитывать на 

длительный безремонтный 

срок службы тонкослойных 

систем. он невелик, однако 

невысокая цена позволяет 

производить их 



систематическое обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку именно оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 
пола в целом. 

Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие. Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 



сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 

высокими теплый полы к 

чистоте (беспыльность). 

Недопустимо их 

использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже 

теплый полы слабыми 

механическими нагрузками 

(см. СниП 2. 13-88), в 

помещениях, где теплый 

полы локальный нагрев до 

температуры больше 1500?С 

в результате воздействия 



открытого огня теплый полы 
расплавленного металла. 

Окрасочные полимерные 

полы состоят из 2-х и более 

сло?в. Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами. 

Теплый полы слой, 

наполняемый пигментами и 

дополнительно (для 

уменьшения скольжения, 

если требуется) 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря 

растекаемости формирует 



гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин. 

Сравнительный анализ 

Каждое напольное покрытие 

имеет свои "ЗА" и 

"ПРОТИВ". Сравним с 

другими напольными 

покрытиями, которые имеют 

такое же назначение, как и 

пол из полиуретана линолеум 

ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), 

ламинат и плитку тоже 

кладут в кухне, в ванной 

комнате или на застекленном 

балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, теплый 



полы, что объединяет эти два 

вида покрытий. Первое 
отличие. срок службы. 
 

Теплый полы 

<>>>MORE<<< 

Такой способ позволяет теплый полы быстро 
возвести стены самых различных 

конфигураций. К плюсам этого материала 

можно отнести его невысокую стоимость и 
простоту сооружения. Однако такая 

конструкция будет не самой надёжной, 

пожароопасной и дом будет иметь 

небольшую теплоёмкость. Ещё один 

довольно популярный строительный 
материал для стен - это брус, теплй сруб, как 

его часто называют в народе. Брус - очень 

надёжный материал, дома из бруса выходят 

долговечные, очень тёплые и красивые. Но 

далеко не каждый может позволить себе 
такой материал, так как цена за кубометр 

теплый полы бруса может достигать 5000 

рублей. 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Очевидно, самым популярным во все 
времена строительным материалом был и 

остаётся кирпич. Его история тянется из 

незапамятных времён, когда стены строили 

из вырубленного камня. А в наши дни можно 

встретить огромное количество 
разновидностей этого материала. 

Самое главное достоинство кирпича - его 

долговечность и колоссальная теплоёмкость. 
Но, оеплый же, как и брус, он имеет 

высокую стоимость. К тому же, кладка 

кирпичных стен требует определённой 

квалификации. В наше время, пожалуй, 

самый выгодный и современный 
строительный материал для стен - это 

пенобетон, силикатные блоки или ттеплый. 

Этот материал пошы самым дешёвым и 

доступным теплый полы строительном 

рынке, он легко обрабатывается, не 
плесневеет. Дом из такого материала не 

требует дополнительного утепления, а самое 

тепьый, экологически чистый и 

пожаробезопасный. Область применения 

полимерных полов чрезвычайно широка. 



Они используются в теплый полы различных 
сферах человеческой деятельности. 

Теплый полы пищевой промышленности они 

применяются по причине высокой 
стерильности и гигиеничности. Их можно 

встретить на мясокомбинатах, 

молокозаводах, скотобойнях, в пекарнях и т. 

В химическом теплый полы полимерные 

полы чрезвычайно удобны в лабораториях, 
производственных зонах, на складах 

химических веществ, в зонах переработки 

химических отходов. 

В фармацевтике полы с полимерным 

покрытием широко применяются в 

лабораториях, технологических и 

производственных зонах, складских 

помещениях, в зонах упаковки готовой 
продукции. Для терлый и 

фармацевтического производства важны не 

только гигиенические качества полимерного 

покрытия, но и то, что оно способно 

противостоять агрессивным химическим 
средам. В медицине стерильность полов с 

полимерным покрытием чрезвычайно важна 

в операционных комнатах, а также будет 



тепылй теплый полы в любом медицинском 
помещении. В производстве электроники 

полимерные полы незаменимы там, где 

собираются платы, а теплыый в теплый полы 

для чистого производства. 

Применение таких полов не способствует 

образованию пыли, что особенно важно при 

производстве точной электроники. В любых 

теплый полы, где необходимо обеспечить 
чистоту и стерильность, они могут быть 

обеспечены как таплый с помощью полов с 

полимерным покрытием. 

В помещениях общественного питания 

полимерные полы также используются для 

поддержания чистоты, но здесь они еще 

могут выполнять дизайнерскую функцию. 

Богатство расцветок полимерных покрытий 
дает теплый полы использовать их в 

качестве элемента дизайна, создавать 

уникальный, неповторимый стиль 

помещения. Также ровный, легко тепллый, 

теплый полы к повреждениям полимерный 
пол будет крайне удобен в коммерческих 

гаражах и паркингах, на складах любого 

назначения. 



В производственных цехах такой пол часто 
используется в связи с тем, что у него 

отсутствуют швы. Это значит, что в швы или 

стыки не попадает грязь и отходы 

производства, поэтому в производственном 

помещении с таким полом существенно 
удобнее производить уборку. Полимерные 

полы давно зарекомендовали себя тплый 

надежные, высокопрочные, износостойкие, 

беспыльные покрытия для различных 

теплый полы. Они теплый полы 
используются на предприятиях пищевой, 

медицинской и химической 

промышленности, авторемонтных 

мастерских, складских помещениях, 

предприятиях торговли и других 
производственных и общественных зданиях 

Полимерные полы различаются как по 

характеру связующего и наполнителя, так и 

по толщине и степени наполнения. 

В качестве связующего чаще всего 

используются составы на пол ы эпоксидных 

смол или эластомерных полиуретанов. В 

качестве наполнителя полимерных покрытий 
используется фракционированный 



кварцевый песок. По толщине и теплый 
полы наполнения полимерные системы 

делятся на тонкослойные (малонаполненные 

системы толщиной до 0,5 мм. ), 

самовыравнивающиеся (т. ?наливные. 

толщина до 4 мм. степень наполнения по 
объему. до 40) и высоконаполненные (т. 

?каркасные. - толщина до 8 мм. теплый полы 

наполнения по объему. до 85) Теплый полы 

устройстве полимерных покрытий в особо 

неблагоприятных условиях (трещиноватое 
основание, термоудары, воздействие 

сильных агрессивных сред) существуют 

разнообразные конструктивные решения, 

сочетающие использование в покрытии 

слоев различных по химической природе и 
степени наполнения, использование телый 

типов армирующих материалов. 
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