
Устройство пола по лагам. В качестве связующего материала для полимерных полов 
могут использоваться разные материалы. Один из вариантов наполнителей эпоксидная 
смола. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Устройство пола по лагам  

>>>MORE<<< 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей чаще 

всего используются молотки 

Шмидта (отечественное 

название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. 

Использование указанных 

приборов регламентировано 

американскими, 

европейскими, немецкими и 
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швейцарскими нормативами, 

а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества 

подготовки поверхности 

устройство пола по лагам 

производиться по ГОСТ 

13015-1-81, 12730-5-78, 
22690-88 и т. 

При нанесении полк большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

(обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура 



замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

композиции и ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

композиции и не позволяет 

получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) 

при снижении температуры 

воздуха может привести к 

нежелательной конденсации 



влаги на наносимом 
покрытии. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому ч?тко определить 

границы использования 

достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из устройство пола 

по лагам на основе полп 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 

наливные полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов. 

для лмгам с постоянной 

вибрацией или подвижностью 



пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными 

нагрузками. Наливные полы 

состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к 

улучшению эстетических 
характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными лагамм, а в 

отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 



песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными ао на высоком 

эстетическом уровне. Уст 

ройство. Шлифовка 

устройство пола по лагам 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 



адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной 
подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-

1 устройство пола по лагам 

бетона, дробеструйная 

обработка. Для повышения 

декоративных свойств 

покрытия рекомендуется 

вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков 

акриловой краски, разной 

формы и размеров когда 

?чипсы. лежат в банке, они 

похожи на крупное, 

устройство пола по лагам 

конфетти, а нанес?нные на 



пол придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 

например, мрамором или 

гранитом) в первый слой 

полиуретановой композиции. 

В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 
трещин, пор и раковин цвет. 

равномерным по поверхности 

и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные полла 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 



используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

устросйтво воздействия 

агрессивных сред, а также 

придания полу 

декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 
области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и 

?процарапывание. с течением 



времени, устройство пола по 

лагам и повышенные 

требования к качеству 

основания. Поэтому 

механические нагрузки лагпм 

полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а 

воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер 

случайных проливов. В 

противном случае, достигая 

основания через царапины 

устройство пола по лагам 

пот?ртости, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола. Не следует 

рассчитывать на длительный 



безремонтный срок службы 
тонкослойных систем. 

он невелик, однако невысокая 

цена позволяет производить 

их систематическое 

обновление. Особое значение 

в этом случае имеет 

устройсиво основания (в 

первую очередь прочность, 

ровность и отсутствие 

трещин), поскольку 

устройсттво оно определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 



связующие. Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 

высокими требованиями 

ллагам чистоте 
(беспыльность). 

Недопустимо их 

использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками (см. СниП 2. 13-

88), в помещениях, где 

возможен локальный нагрев 



до температуры больше 

1500?С в результате 

воздействия открытого огня 

или устойство металла. 

Окрасочные полимерные 

полы состоят из 2-х и более 
сло?в. 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами. 

Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

(для уменьшения скольжения, 

если требуется) 

мелкозернистым кварцевым 



песком, благодаря 

растекаемости формирует 

устройство пола по лагам 

покрытие без швов, пор, 

трещин. Сравнительный 

анализ Каждое напольное 

покрытие имеет свои "ЗА" и 

"ПРОТИВ". Сравним с 

другими напольными 

покрытиями, которые имеют 

такое же назначение, как и 

пол из полиуретана линолеум 
ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), 

устройство пола по лагам и 

плитку тоже кладут в кухне, в 



ванной комнате или на 
застекленном балконе. 
 

Устройство пола по лагам 

<>>>MORE<<< 

Готовый полимерный пол выглядит как лист 

стекла, устройство пола по лагам не 

вызывает затруднений, который легко 

содержать устройчтво чистоте. Полимерные 
полы спроектированы для работы в 

промышленных и коммерческих средах. 

Благодаря большому ассортименту 

полимеров, полимерные полы часто находят 
себя в дизайнерских идеях для престижных 

домов, выставочных залов, баров и 

ресторанов. Полимерные наливные (или 

заливные) полы делятся на две основные 

группы в зависимости от их основы - 
полиуретановые и эпоксидные. Выбор 

группы всегда зависит от условий 

эксплуатации. Бетонный пол - это наиболее 

часто встречающийся вид перекрытия. 

Бетонные полы используются 
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предпочтительно в промышленных 
помещениях и зданиях, где вероятны 

высокие нагрузки, устройство пола по лагам 

и химические воздействия. 

Вы можете устройство пола по лагам 

бетонный пол в ангаре, на складе, торговом 

зале или заводском цеху практически любого 

промышленного предприятия. Устройство 

пола по лагам пол различается по количеству 
слоев - многослойный и однослойный. 

Однослойные бетонные полы применяют в 

жилых домах и помещениях без серьезных 

нагрузок. 

При реконструкции (ремонте) 

существующего покрытия устраиваются 

многослойные бетонные полы. 

Многослойные бетонные покрытия 
применяются для усиления уже имеющегося 

пола. Покрытия на основе полимеров это 

сравнительно молодой вид покрытия для 

кровли и пола, имеющий свои особенности, 

который на сегодняшний день находит всё 
более широкое применение при 

строительстве и ремонте домов и 

сооружений промышленности.   Они 



завоевали свое право на существование не 
просто своими положительными, а именно 

уникальными характеристиками полимерные 

напольные покрытия, в основание которых 

входят эпоксидные смолы, обладают 

высокой прочностью и твердостью, наиболее 
устойчивы перед химическими 

воздействиями. 

К тому же из-за своего довольно сложного 
состава, эпоксидные наливные лагаи 

обладают   великолепным противодействием 

механическим нагрузка полимерные 

акрилцементные напольные покрытия, 

обладают таким уникальным свойством как 
быстрый период начала эксплуатации после 

их установки.   Область применения в 

холодных или не отапливаемых помещениях. 

метилметакрилаты в их состав входят 

сложные полиэфиры, и такие полимерные 
покрытия, как для пола, так лаам 

кровли  применяются в тех случаях, когда 

высока вероятность воздействия 

агрессивных химических сре полимерные 

покрытия для полов на основе полиуретанов, 



отличаются высокой износостойкостью и 
эластичностью. 

Их применяют в строительстве зданий с так 

называемыми абразивными  нагрузками, то 
есть где высока вероятность подвижности 

или постоянной вибрации пол Кровельные 

полимерные устройство пола по лагам 

обладают похожими качествами с 

напольными покрытиями. 

Устройство пола по лагам их состав тоже 

входят полиуретаны, поливинилхлориды, 

полиэфиры или пластификаторы. Именно 
эти материалы обладают необходимым 

набором свойств и удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к поал полам. 

Перечислим некоторые свойства покрытий 

высокая прочность, значительная 
износостойкость, непревзойденная 

химическая стойкость к агрессивным средам, 

наивысшая среди всех видов устройство 

пола по лагам полов абразивостойкость, 

легкость в уборке (гигиеничность) и т. 

Наливные полы легко ремонтируются 

устройство пола по лагам обновляются при 



необходимости. Широкий выбор цветов 
позволяет выбрать нужную цветовую гамму. 

Покрытия безвредны после отверждения, 

плоа подтверждено соответствующими 

сертификатами. Промышленные наливные 

полы превосходит известные покрытия 
(бетон, линолеум, кафельная плитка и т. ) по 

ряду параметров и характеризуется 

следующими показателями Выпускаемые 

нами наливные полы можно условно 

подразделить на тонкослойные покрытия 
(отверждаемые влагой воздуха) и собственно 

наливные полы, позволяющие за один раз 

достигнуть необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные полы 

применяются в тех помещениях, к которым 

предъявляются повышенные требования к 

внешнему виду, стойкости к абразивному 

износу, движению транспортных средств, 
эластичности и любым другим требованиям. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола сроки службы 

полимерных покрытий могут достигать от 7 

до 20 лет. Очень важным фактором при 
устройстве полимерных полов является 



неукоснительное соблюдение технологии 
нанесения покрытия на каждом этапе 

производственного процесса. Устройство 

полимерных полов ведется в несколько 

этапов При этом нулевым этапом является 

подготовка к выполнению работ. 

В него входит подготовка инструмента, 

материалов, площадки, оклеивание защитной 

пленкой плинтусов, подготовка 
индивидуальных средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при необходимости 

респираторных масок) и т. Перед тем как 

приступать к работам, необходимо 

проконтролировать и тщательно соблюдать 
выполнение указанных на упаковке условий 

нанесения температуру полк влажность 

основания, температуру и влажность 

воздуха. Основаниями для нанесения 

полимерных систем могут служить бетон, 
цементная стяжка, полы из магнезита и 

ангидрита, сталь, дерево, покрытия из 

поливинилхлорида и др. 

Качественная подготовка основания 

устройство пола по лагам большой степени 

будет определять эксплуатационные 



характеристики готового покрытия, поэтому 
остановимся подробнее на основных 

требованиях, предъявляемых к основанию 

под полимерные полы Требования к 

бетонному и устройство пола по лагам 

основаниям изложены пооа СНиП 2. 

13-88, на них и следует ориентироваться. 

Марочная прочность основания должна быть 

не менее 200 МПа (рекомендуем 300 МПа), 
прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, 

отклонение на двухметровой рейке не более 

2 мм, влажность основания не более 4. К 

этим требованиям следует добавить, что 

основание должно быть чистым. 

Недопустимо загрязнение маслами 

(машинным, органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. Величина адгезии 
полимера к основанию в значительной 

степени определяется шероховатостью 

поверхности. 
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