
Устройство пола в частном доме. Плитка должна прочно держаться на основании. Если вы 
ее пристукиваете издается глухой звук, тогда ее надо снять и зашпаклевать. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Устройство пола в частном 

доме  

>>>MORE<<< 

К этим требованиям следует 

добавить, что по ла должно 

быть чистым. Недопустимо 

загрязнение маслами 

(машинным, часрном, 

пищевым), смолой, битумом 

и др. Величина адгезии 

полимера к основанию в 

значительной степени 

определяется 
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шероховатостью 

поверхности. Наиболее 

эффективным способом 

подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 

обработка дробеструйным 

оборудованием. Она удаляет 

с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, 

повышает степень 

шероховатости и за счет 

удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

сцепления полимера с 
бетоном. 



В ряде случаев, кроме или 

вместо дробеструйной, 

требуется фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

устройство пола в частном 

доме обработка позволяет 

предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 
покрытия от основания. 



Для этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и 



заполняются специальным 
шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются устойство 

песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание юоме и 

зашпаклевано, следует 

обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, 

запечатывает поры, 



обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 
основанием. 

Упрочнение верхнего слоя 

бетона происходит за счет 

пропитки грунтовкой бетона 

и прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). Это 

значительно увеличивает 

срок службы готового 

покрытия и устраняет риск 



деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 

- чрезвычайно важный 

элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

выходящий из них, может 

нарушить целостность 

поверхности 

свеженанесенного жидкого 

полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

поьа песком для повышения 

шероховатости поверхности и 

адгезии слоев. Этот 



устройство пола в частном 

доме осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо 

прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

устройство пола в частном 

доме грунтовки на 

поверхности, которое можно 

устройство пола в частном 

доме зафиксировать по более 

насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 
также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 



износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую 

стоимость материала, именно 
они используются чаще. 

При их использовании 

следует помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 



Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 



быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 
мин) материала. 

Попадание влаги на покрытие 

до его отверждения 

недопустимо. Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

следует устройство пола в 

частном доме не позже чем 

через Устройство пола в 



частном доме мин после 

нанесения материала. Для 

обеспечения равномерности 

качества поверхности и 

удаления пузырьков воздуха 

из наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 
игольчатым валиком. 

Такая прокатка не 

обязательна, но позволяет 

равномерно распределить 

материал по площади и 

ускорить его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 



классифицируются по 

толщине покрытия и виду 
наполнителя. 

Наносятся двумя 

принципиально разными 

методами, отличающимися 

способом смешивания смолы 

и наполнителя. Первый метод 

путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 

квалификации персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и 



наполнителя поюа укладки 

материала, - более 

трудоемкий и занимает 

больше времени для 

выполнения. Он требует 

высокой квалификации 

персонала, но экономически 
более выгоден. 
 

Устройство пола в частном 

доме 

<>>>MORE<<< 

) по ряду параметров и характеризуется 
следующими показателями высокие 

эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). Благодаря 

отличной растекаемости формирует 
максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой и шероховатой 
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поверхностью, в диэлектрическом или 
антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 
без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 
28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона (не более 4 

мас. ), наличие миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна быть сведена 
к минимуму при нанесении непроницаемых 

материалов. 

Следует определить прочность бетона на 
сжатие и отрыв, для этих целей чаще всего 

используются молотки Шмидта 

(отечественное название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. Использование 

указанных приборов регламентировано 
американскими, европейскими, немецкими и 

швейцарскими нормативами, а также ГОСТ 

22690. Контроль качества подготовки 



поверхности бетона производиться по ГОСТ 
13015-1-81, 12730-5-78, 22690-88 и т. При 

нанесении покрытия большое значение 

имеет температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 
документации (обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 

скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к 

увеличению расхода композиции и 
ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 

реакцию отверждения, уменьшает время 
жизни композиции и не позволяет получить 

безукоризненную влажность воздуха (более 

80) при снижении температуры воздуха 

может привести к нежелательной 

конденсации влаги на наносимом покрытии. 
Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко определить границы 

использования достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 



Весьма условно можно устройство пола в 
частном доме наливные полы на следующие 

категории полы на основе эластомерных 

полиуретанов. для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью пола, а также 

помещений с ж?стким абразивными 
нагрузками. 

Наливные полы состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к улучшению 
эстетических характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 

за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 
армируется стеклотканью. Усройство слой, 

наполняемый пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым песком, 

благодаря устройство пола в частном доме 

растекаемости (самовыравниванию) 
формирует максимально гладкое покрытие 

без швов, пор, трещин с высокими физико-

механическими и поло свойствами на 

высоком эстетическом уровне. 

Шлифовка бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 



менее прочного слоя бетона (молока), 
вскрытия пор бетона для увеличения адгезии 

полимербетон, выравнивания бетонной 

подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. Для повышения 

декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков акриловой краски, 
разной формы и размеров когда ?чипсы. 

лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на пол придают 

покрытию глубину и сходство с природными 

материалами, например, мрамором или 
гранитом) в первый слой полиуретановой 

композиции. В результате поверхность 

наливных полов получается ровной, без 

шероховатостей, трещин, пор и раковин у. 

равномерным по поверхности и толщине 
лицевого слоя. Тонкослойные окрасочные 

покрытия половТонкослойные окрасочные 

полимерные покрытия устройство пола в 

частном доме используются для 

предотвращения пыления и защиты 
бетонных и цементно-полимерных полов от 



воздействия агрессивных сред, а также 
придания полу декоративности. 

Тонкослойные системы недороги и 

достаточно распространены в рамках 
области своего применения. Толщина таких 

покрытий невелика Устройство пола в 

частном доме более 0,5 мм), поэтому 

неизбежно их устройство пола в частном 

доме и ?процарапывание. с течением 
времени, отсюда и повышенные требования 

к устроойство основания. Поэтому 

механические нагрузки на полы должны 

быть невелики (пешеходные зоны), а 

воздействие агрессивных сред должно иметь 
характер случайных проливов. В противном 

случае, достигая основания через царапины 

и пот?ртости, агрессивные среды будут 

вызывать разрушение пола. 

Не следует рассчитывать на длительный 

безремонтный срок службы тонкослойных 

систем. он невелик, однако невысокая цена 

позволяет производить их систематическое 
обновление. Особое значение в этом случае 

имеет качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 



поскольку именно оно определяет 
эксплуатационные свойства пола в целом. 

Для устройства тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие п ола. Тонкослойные 

полимерные композиции рекомендуется 
применять в сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и высокими 

требованиями к чистоте (беспыльность). 

Недопустимо их использование в 

производствах, сочетающих незначительные 
воздействия жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими частом (см. 
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