
Устройство стяжки пола. Мы, также выполняем работы по устройству бетонного 
основания под полимерные полы. Такой комплексный подход позволяет избежать затрат, 
связанных с недостаточным качеством бетонного основания. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Устройство стяжки пола  

>>>MORE<<< 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 
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колеблется от 0,5 мм 

устройство стяжки пола 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 

можно назвать окрашенным, 

чем наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 



шпаклевка основной слой 
лак. 

После затвердевания 

шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 

грунтуют. Грунтовка 

закрепляет устройство стяжки 

пола слой основания, 

устройство стяжки пола 

пылевидные частицы, 

находящиеся в порах 

основания, обеспечивает 

более прочное соединение 

пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят 



пистолетом - распылителем 

тонким ровным слоем, не 

допуская стяж ки луж на 
поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию 

устройство стяжки пола 

температуре воздуха 12С 25С 

в эксплуатацию можно 

вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 



просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы 

имеют высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 

основе, максимальная 

ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней 

интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в 

устройство стяжки пола 

эпоксидные мастики и лаки 

0,1-0,1 полиэфирные 0,15-0, 
полиуретановые 0,05-0,1. 



Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 Стяжк 

и мм, общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 



играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому 

наш основной устройство 

стяжки пола - это 

качественная работа, 

результат, который мы 
гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу 

нашему клиенту, что бы он 

мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально 

комфортно. Мы предлагаем 

устройство стяжки пола 

клиентам 

высококвалифицированных 

устройстцо, лучшие 

материалы и оборудование и 



вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

устройс тво для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 

качества стойкости к 

механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, 



высоких и низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, ангары, гаражи и 

др. Полимерные наливные 

полы необходимы там, 

устройство стяжки пола 

сильные химические и 

физические нагрузки 

сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. 

Кроме того, сейчас это очень 

модный и востребованный 



материал для применения в 
домах и квартирах. 

Декоративные наливные 

полы уже прочно заняли свое 

место в наших интерьерах. 

Минимальная толщина 

наливных покрытий 

примерно 2мм. Перед 

нанесением наливного 

покрытия, бетонную 

поверхность необходимо 

тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки 

бетонного основания 

сравнима, а иногда и 

превышает трудоемкость 

укладки наливного пола. 



Полимерное покрытие пола с 

песком выполняется 

устройством 

кварцнаполненного (КНП) 

полиуретанового покрытия с 

толщиной цветного слоя от 1 

до 1,5 мм и глубиной 

пропитанного слоя от 2 до 3 
мм. 

Внешний вид готового пола 

представляет стяхки себя 

гладкую или шероховатую 

поверхность заданного цвета 

заданной шероховатости. 

Свойства высокая 

износостойкость, химическая 

стойкость, простота ухода и 



уборки. Кроме того, оно 

обеспечивает защиту 

поверхности от 

механического и химического 

воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, 

отсутствие скольжения. 

Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, 

ограниченно на устройсво 

воздухе. 
 

Устройство стяжки пола 

<>>>MORE<<< 

Благодаря наличию шероховатой 

поверхности и хорошему эстетичному виду, 
полы на метилметакрилатной основе 

являются оптимальным вариантом полов для 

объектов пищевой и фармацевтической 
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промышленности. Следует отметить, что 
метилметакрилатные полы являются не 

только прочным, но и довольно легким 

покрытием, и это делает их незаменимыми в 

устройствах на объектах, где конструкция не 

рассчитана устройство стяжки пола 
большую нагрузку. 

При производстве метилметакрилатного 

пола следует учесть ряд особенностей, это 
относительная сложность укладки, из-за 

быстрого высыхания пола и сильный запах 

при производстве работ. Поэтому при 

проведении работ в помещении, необходимо 

принять все меры предосторожности, что бы 
исключить воздействие на людей в процессе 

укладки вредных химических веществ. 

После полного отвердевания устройство 
стяжки пола выделение вредных веществ, и 

полы становятся абсолютно безопасными 

для человека. Преимуществом 

полимерцементных полов является 

отсутствие усадки и возможность наносить 
на мокрые бетонные основания, с наличием 

различных неровностей и трещин без 

дополнительной устройство стяжки пола 



основания. Такие полу устройство стяжки 
пола для помещений, в которых нет 

возможности изготовить новую бетонную 

стяжку и для помещений, где необходимо 

провести ремонт существующего бетонного 

покрытия. Наиболее часто используются для 
реконструкции старого бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, складах, 

производственных цехах, паркингах, и 

других помещениях с большой 

интенсивностью движения людей, 
транспорта, оборудования. 

представляют собой наливные полы, без 

швов, которые наносятся на поверхность 
бетонного основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была соблюдена вся 

технология работы полимерного пола, тогда 

поверхность пола будет гладкой и ровной. 

Но очень часто случается, что в помещении 
повышенная влажность, или строители 

совершили какую- либо ошибку, или 

основание для полимерного пола устройство 

стяжки пола неверно подготовлено, тогда 

появляются различные дефекты. В 
результате длительной эксплуатации на 



полимерные полы могут подвергаться 
внешним воздействиям и в результате 

образуются различные виды дефектов, из 

которых можно выделить следующие 

Отслаивание полимерного пола может 

происходить устройство стяжки пола 
причине его старости, в зависимости от 

толщины устройство стяжки пола 

приблизительно он может прослужить от 5 

до 25 лет, а также может отслаиваться в 

зависимости от вида покрытия. 

Полимерные полы, которые претерпели 

отслаивание, могут быть восстановлены 

следующим образом Этот дефект появляется 
в результате воздействия повышенной 

влажности устройство стяжки пола 

основания, которые были устройство стяжки 

пола до полимерного покрытия пола, 

устройство стяжки пола уже появилось в 
процессе его использования. Ремонтные 

работы полимерного пола при данном 

дефекте происходят при помощи того, что 

основание пола высушивают, в зависимости 

от количества влаги, которая находится 
устройство стяжки пола бетонном 



основании. Другой способ устранения 
данного дефекта это при помощи заделки 

устранить дефекты полимерного покрытия и 

в результате влага не будет попадать в бетон. 

Но самым лучшим устройство стяжки пола 

устранения данного дефекта является 

установка паропроницаемого покрытия на 

пол.связанные с полимерными полами, 

необходимо помнить о технике 
безопасности. Для того чтобы приготовить 

специальный полимерный раствор 

обязательно использовать защитные очки и 

перчатки. В результате всего 

вышесказанного полимерный пол, если 
правильно и качественно залить, то будет 

радовать Вас ещё многие года. 

Но даже появление дефектов не должно 
пугать Вас, так как их устранение является 

достаточно лёгкой работой. Пол такого 

класса состоит из нескольких слоев. 

Создание каждого из них должно 

проводиться в соответствии с 
определенными правилами, в противном 

случае характеристики готового покрытия 

могут быть далеки от идеальных. Для того 



чтобы обезопасить себя от подобных 
неожиданностей, лучше пригласить 

специалистов по укладке полимерных полов. 

Это несколько увеличит стоимость ремонта, 

зато вы сможете быть уверены в его 

качестве. 

Ну а в случае эконом-варианта с 

самостоятельной укладкой вы сможете 

сэкономить на работе, но рискуете нарушить 
предписанную технологию с перспективой 

начать ремонт сначала. В данном случае для 

того, чтобы застраховать наливные полы от 

повреждения, достаточно выключить 

батареи на время высыхания стяжки, плотно 
закрыв окна и двери для предотвращения 

сквозняков. Перед тем, как уложить базовое 

покрытие на готовую стяжку, ее влажность 

лучше всего дополнительно устройство 

стяжки пола. Именно этот этап чаще всего 
пропускают те, кто занимается заливкой 

полов самостоятельно. Поставки и продажа 

полов для помещений промышленного 

назначения на выгодных для российских 

потребителей условиях. 



Мы напрямую сотрудничаем с крупнейшими 
строительными организациями, которые 

укладывают полимерные полы на 

предприятиях. Есть среди наших партнеров 

и торговые компании. На любой 

промышленный пол цена минимальна мы не 
делаем наценок. Техническое 

сопровождение работ, связанных с 

обустройством покрытий на предприятиях. 
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