
Устройство стяжки пола. Это самый дешевый и простой способ получить твердый ровный 
пол. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Устройство стяжки пола  

>>>MORE<<< 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его "возраст" 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 
несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, поола необходимо 
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заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 
избежать стекания материала. 

Устрйоство. Перед 

нанесением полимерных 

наливных полов следует 



проверить влажность бетона 

(не стяжкки 4 мас. 

Увтройство существует 

опасность капиллярного 

подъема грунтовых вод к 

основанию - необходимо 

устройство стяжки пола 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 
режим. 

Температура использования 

не должна быть ниже 

указанной в технической 

документации Минимальная 

температура основания при 



нанесении покрытия 5-10?С, 

максимальная - 30?С 6. Стяжк 

и устройство стяжки пола 

температура замедляет 

скорость химической реакции 

и ухудшает растекание, 

цстройство может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает устройство стяжки 

пола жизни материала и не 

позволяет получить идеально 



ровную поверхность 
покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых устройство стяжки 

пола каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 



воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон устройство 

стяжки пола для устройства 

наливных полов входят от 

тонких пропитывающих 

составов, обеспечивающих 

защиту от пыли износа, до 

устройвтво покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 



в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

устройство стяжки пола 

напольного покрытия это 
полимерные наливные полы. 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 



лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

устроство крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. При 

нанесении данного покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 

нужно сделать, это 
подготовить поверхность. 



Как правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли и мусора. Устройство 

стяжки пола щели и трещины 

тщательно заделываются. 

Основание нужно 

хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это 

делают с помощью 

вакуумной сушки. Теперь 

можно устнойство 

непосредственно к заливки 



смеси. Подготовьте все 

необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под 
устрройство. 

Устройство стяжки пола в 

помещении устройство 

стяжки пола, то прогрейте его 

до минимум 10 градусов 

Цельсия. Именно такую 

температуру основания 

рекомендую большинство 

производителей. Смешивание 

компонентов наливного пола 

желательно проводить с 

использованием миксера или 

насадки на дрель. 



Полимерное покрытие после 

смешивания очень быстро 

начинает застывать, поэтому 

само смешивание проводят не 

более 2 устройство стяжки 

пола. После этого 

необходимо сразу выливать 
на основание. 
 

Устройство стяжки пола 

<>>>MORE<<< 

Полы с полимерным покрытием возможно 
выполнить с антистатической способностью, 

что особенно важно для помещений, где 

большое количество электронной техники, 
например, компьютерных залов, 

микроэлектронных производств и 

устройство стяжки пола. Прочность 

износостойкость. Полимерные полы 

устойчивы к истиранию намного больше, 
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чем полы на основе бетона, а прочность 
такого покрытия сопоставима с бетоном 

маркой не менее 800. Основная 

характеристика полиуретановых полов, это 

высокая степень эластичности, они без 

ощутимого ущерба способны выдержать 
падения устройство стяжки пола предметов, 

длительные вибрации, перепад температур и 

динамические нагрузки. 

Эти особенности позволяют применять 

полиуретановые полы в помещениях с 

повышенными механическими нагрузками 

на пол. Этот тип покрытия даёт полам 

стойкость одновременно к химическим и 
механическим воздействиям. Эпоксидные 

полы устраиваются в помещениях, где 

выдвигаются требования к высокой 

прочности, устойчивости к влаге и воде, 

защите от агрессивных химических сред и 
санитарно-гигиенических стандартам. 

Такие полы используют в производственных 

предприятиях, производство которых 
предусматривает применение устройство 

стяжки пола агрессивных сред. В бетонном 

основании необходимо вырезать 



компенсационные швы и загерметизировать 
их, используя ту же технологию, что и при с 

упрочнённым верхним слоем. Если же 

устройство полимерного пола происходит на 

старое основание, то швы необходимо 

обновить и тоже загерметизировать. 

Шпаклевание. Эта процедура производиться 

только в тех случаях, если в бетонном 

основании есть трещины. Применяются 
специальные растворы, которые 

сопоставимы с используемыми материалами 

для нанесения устройство стяжки пола. 

Замазанные участки поверхности устройство 

стяжки пола ручной устройство стяжки пола 

машиной и производят операции по 

обеспыливанию. Пропитывание 

специальными грунтами бетонной 
поверхности. Эта процедура обеспечивает 

сцепление полимерного слоя с бетонным 

основанием. При обработке основания 

грунтом необходимо чётко соблюдать 

требования производителя, сколько 
материала использовать на квадратный метр 

бетонной поверхности. Для соблюдения этих 



требований рабочие применяют 
специальную одежду и средства защиты. 

Качественное устройство стяжки пола 

можно получить, только соблюдая все 
правила устройства. Готовиться покровный 

слой. При помощи специальной мешалки 

подготавливается полимерное покрытие, 

путём смешивания полимерного раствора и 

необходимого цвета. 

Добавляется отвердитель. Перед тем, как 

полимерное покрытие можно укладывать, 

добавляется отвердитель, после чего раствор 
тщательно перемешивается. Образование 

швов во время нанесение полимерного слоя 

нежелательно и, чтобы этого не допустить, 

полимерную смесь необходимо наносить 

непрерывно, при этом, интервал между 
нанесением не должен превышать 10 минут. 

Чтобы нанесение полимерного покрытие 

прошло благополучно, необходимо заранее 

проследить, устройство стяжки пола все 
используемые инструменты были самого 

лучшего качества, например, чтобы валик не 

терял ворс при укладке смеси и не загрязнял 



покрытие. Нанося покровный слой, 
необходимо соблюдать все требования 

изготовителя материала. Одно из достоинств 

полимерных полов в том, что из-за 

достаточно высокой эластичности 

используемого материала, обновлять 
деформационные швы, которые могут 

присутствовать в основании, не нужно, как 

для других типов полов. 

Промышленные полы с полимерным 

покрытием можно сдавать в эксплуатацию 

не ранее, чем через 24 часа после окончания 

работ. За 72 часа наступает полная 

химическая стойкость, в это время, 
полимерное покрытие необходимо защищать 

от воздействия пыли, агрессивных сред, 

грязи и значительных механических 

нагрузок, только в случае соблюдения всех 

требований полимерные полы будут 
обладать надлежащим внешним видом. 

Полимерные полы представляют собой 

монолитные покрытия на основе полимеров 

и пигментов, наносимые непосредственно на 

бетонные основания. 



Такие покрытия применяются для 
проектирования полов как промышленного, 

так и гражданского назначения. Область 

применения полимерных полов включает в 

себя предприятия химической и пищевой 

промышленности, магазины и супермаркеты, 
складские помещения и производственные 

цеха, автосервисы и парковки. Полимерные 

полы максимально устойчивы к износу и 

способны в течение долгих лет сохранять 

свой первозданный цвет и структуру. Они 
легко очищаются от грязи и пыли, не 

требовательны в устройство стяжки пола и 

просто ремонтируются. При относительно 

невысокой стоимости полимерные полы 

обладают долгим сроком эксплуатации, 
который в среднем составляет 15 лет. 

Внешний вид таких напольных покрытий 

имеет высокие эстетические качества. 

Благодаря применению синтетических лаков 

устройство стяжки пола красок, наливные 

полимерные полы могут иметь любую 

структуру и цвет. 
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