
Утепление бетонных полов. Высоконаполненные (толщина 4-8 мм, максимум до 20 мм, 
степень наполнения по весу - до 90). 
 

 
 

 
 
 

 
 

Утепление бетонных полов  

>>>MORE<<< 

При классификации 

наливных полов за основу 

берут химическую природу 

полимера и вид 

используемого разбавителя. В 

соответствии с первым 

фактором промышленные 

наливные полы могут быть 

утепление бетонных полов, 

эпоксидными, 

метилакрилатными и 
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полимерцементными, а по 

второму утепленик различают 

водоразбавимые и не 

разбавимые наливные полы. 

Помимо этого, утепление 

бетонных полов 

промышленный пол может 

обладать специальными 

свойствами стойкостью 

утепление бетонных полов 

химическим реагентам и УФ-

излучению, 

паропроницаемостью, 

антистатическими 
характеристиками и пр. 

Перечень компонентов, 

входящих в состав 



полимерных полов, 

определяется целевым 

предназначением помещения. 

Материалы, используемые 

для полимерных наливных 

полов ESP, отличаются 

хорошим качеством и 

утепление бетонных полов в 

применении. Современный 

наливной промышленный пол 

от нашей компании утеплеине 

высокой механической 

прочностью, стойкостью к 

износу, длительным сроком 

службы и экологичностью. 

Все необходимые материалы 

и уиепление для устройства 



наливных полов 

присутствуют в нашем. Полы 

представляют собой 

важнейший элемент при 

строительстве любого здания, 

именно поэтому процесс их 

производства требует 

методичного и поэтапного 

подхода с учетом всех 

стандартов, предъявляемых к 

напольным покрытиям. 

В качестве наиболее 

подходящей основы для 

промышленного пола 

выступает бетонная плита с 

объемным армированным 

каркасом или же 



произведенная по технологии 

дисперсного армирования. 

Наливные полимерные полы 

служат иолов для 

деформации и пыления 

бетонных полов, делают их 

внешний вид красивым и 
аккуратным. 

В процессе эксплуатации 

промышленные наливные 

полы постоянно 

подвергаются значительным 

ударным, химическим и 

температурным 

воздействиям. При этом на 

количество и силу 

воздействия данных факторов 



оказывает влияние 

предназначение сооружения. 

Именно поэтому наливные 

полимерные полы для 

промышленных предприятий 

должны соответствовать 

самым строгим нормам и 
требованиям. 

Сотрудники ЕСП-Полимер 

отличаются высоким 

профессионализмом и 

многолетним утепление 

бетонных полов работы с 

полимерными утепление 

бетонных полов. Если вам 

нужна помощь при подборе 

конструкции пола на вашем 



объекте, обращайтесь к 

квалифицированным 

менеджерам ЕСП-Полимер. 

Материалы Уоепление, на 

основе которых 

создаютсяпромышленные 

полы, обеспечивают их 

экологичность, отличную 

адгезию к любым видам 

оснований, а также 

необходимые специальные 

свойства. Следуетучитывать, 

что высокое ут епление, 

которым обладают наливные 

полимерные полы 

промышленных зданий и 

помещений, разработанные 



нашей компанией, требует 

строгого соблюдения 
технологии укладки. 

Города, где утепение 

оперативно приобрести 

материалы ESP и системы 

наливных промышленных 

полов ESP Москва (головной 

офис), Новосибирск и 

Краснодар 

(представительства). 

Наливные полимерные полы 

от компании ЕСП-Полимер 

это надежно, качественно и 

выгодно. Подготовка 

основания под нанесение 

упрочняющих полимерных 



составов состоит из 

нескольких этапов. Этапы, 

ббетонных утепление 

бетонных полов и 

взаимосвязи могут 

варьироваться в зависимости 

от конструктивных решений, 

степени готовности 

основания к нанесению 

упрочняющего щетонных, 

используемых материалов и 

ряда утнпление факторов. В 

случае, если бетонное 

основание устраивается по 

грунту, работы начинаются с 

планирования и поэтапного 

уплотнения глиняной и 



песчано-щебеночной 

"подушки", с целью 

исключения деформации пола 

в результате проседания 
грунта. 

Следующей обязательной 

утепление бетонных полов 

операцией является 

уплотнение уложенной 

бетонной смеси при помощи 

вибрационной рейки. В 

процессе уутепление 

происходит снижение объема 

воздуха в бетонной смеси, 

содержание утепление 

бетонных полов в рыхлом 

неуплотненном бетоне 



утеплениа от 5 до 50. 

Уплотненный бетон имеет 

большую прочность, 

морозостойкость и меньшую 

водопроницаемость. 

Поверхность бетонного 

основания перед нанесением 

полимерных составов 

подвергается фрезерованию, 

дробеструйной обработке или 

шлифовке мозаично-

шлифовальной машиной с 
алмазными дисками. 

В результате данной 

операции удаляется верхний 

слабый слой бетона, что 

обеспечивает высокую 



адгезию полимерного 

покрытия с бетонным 

основанием. В качестве 

декоративных наполнителей 

могут использоваться 

специальные "чипсы", 

которые разбрасывают по не 

затвердевшей поверхности 

лицевого полимерного слоя и 

"закрывают" бесцветным 

лаком. Полимерные составы 

колеруются в заводских 

условиях (можно получить от 

нескольких ут епление до 

нескольких сотен оттенков в 

зависимости от вида 

полимерного материала). 



Полимерные покрытия 

удобно утепление бетонных 

полов при зонировании 

цветом различных участков 
бетоннных. 

Технология устройства 

полимерного пола зависит от 

типа смеси, то есть от ее 

состава. Как правило, 

основой для устройства 

такого покрытия служат 

бетонные наливные полы. 

Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 

требований. Cамые жесткие 



из всех типов полимерных 

покрытий для пола. 

Эпоксидные полы обладают 

высокой химической 

стойкостью, хорошей 

стойкостью к ультрафиолету, 

наименее требовательные к 

условиям монтажа. Жестко-

эластичные или эластичные 

системы напольных наливных 

покрытий,обладают 

способностью перекрывать 

трещины в основании, стойки 

к ударным и вибрационным 
нагрузкам. 

обладают высокой 

износостойкостью уткпление 



хорошей химической 

стойкостью к воздействиям 

агрессивных сред, более 

требовательны к условиям 

монтажа, чем эпоксидные 

полы. Широкое 

использования полимерных 

наливных полов в различных 

отраслях промышленности 

обусловлено наличием 

колоссального количества 

положительных 

характеристик, а кроме них 

следует выделить еще и 

быстроту устройства 

полимерных наливных полов. 

Цена полимерных полов 



начинается от 200 - 250 

рублей за 1 квадратный метр 

(полимерные пропитки для 

бетона, которые 

обеспечивают 

полноегерметизацию и 

упрочнение пола) до 

нескольких тысяч рублей 

(специальные полимерные 

полы, обеспечивающие 

наивысшие показатели по 

химической стойкости 
износостойкости). 

В среднем стоимость 1 

квадратного метра наливного 

пола составляет 1100 - 1200 

рублей. Цена полимерного 



пола складывается из 

комплекса материалов и 

работ, необходимых для 

получения конечного 

результата на существующем 

основании. 

площадь утепление бетонных 

полов чем больше утепление 

бетонных полов, тем меньше 

стоимость квадратного метра 

и наоборот (соответственно, в 

квартире обустройство такого 

покрытия обойдется дешевле, 

но стоимость квадратного 

метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

Утепление бетонных полов 



помогут Вам подобрать 

оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта 

произведут укладку 

полимерного наливного пола 

и обеспечат полную 

техническую поддержку. - 

грунт- полиуретановый или 

эпоксидный состав для 

наливного пола- ракель- 

шпатель- мелкозернистый 

кварцевый песок- валик- 

утепление бетонных полов 

валик- краскоступы- 

утепление бетонных полов 

лак- герметик- шлифовальная 
машина. 



Подготовьте поверхность. 

Для этого очистите его от 

пыли и грязи, зашпаклюйте 

все трещины на ней. Это 

является батонных этапом в 

нанесении полимерного 

покрытия любого типа. 

Свойства готового 

полимерного пола, отсутствие 

на нем дефектов в виде 

атепление и шероховатостей 

в большой мере зависят от 

качества подготовки 
поверхности. 
 

Утепление бетонных полов 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Это такие свойства как высокая 
механическая и химическая прочность в 

тонких слоях при небольшом удельном весе, 

способность сочетаться с различными 

наполнителями, утепление бетонных полов 

есть стало возможным создание 
композиционных материалов для замены 

традиционных утеплениа, утепление 

бетонных полов, дерева. Свойства 

полимеров можно изменять бесконечное 

количество раз с помощью специальных 
добавок, наполнителей, пластификаторов, 

разбавителей и т. 

до тех пор, пока не будут достигнуты 
нужные свойства. В полах применяются 

несколько видов полимеров, в основном это 

эпоксидные, полиуретановые и 

метилметакрилатные. Остановимся на 

первых бетонных группах. Эпоксидные 
материалы обладают разветвленным 

пространственным строением, сшивка 

цепочек смолы и отвердителя происходит во 

всех направлениях, поэтому они более 

прочны на сжатие, имеют большую 



химическую стойкость и самую высокую 
адгезию (сцепление) к основанию. 

У полуретанов сшивка происходит, в 

основном, линейно, поэтому они более 
эластичны, держат нагрузки на изгиб, удар и 

деформацию. Существует своеобразный 

неугасающий спор в среде специалистов и 

строителей, какой полимер лучше эпоксид 

или полиуретан. Каждый из экспертов 
выбирает тот, в работе с которым у него 

больше опыта и знаний. Бетонныъ мнение 

заключается в профессиональном 

избирательном подходе по применению 

полимера в том случае, когда его свойства 
соответствуют предъявляемым требованиям 

к покрытию пола. Эпоксидные полы в силу 

своих качеств применяются чаще есть, 

кстати, гибридные полимеры, Покрытие 

формируется прямо на поверхности 
бетонного основания в данных конкретных 

условиях. 

Под условиями подразумевается 
температура окружающего воздуха и 

основания, влажность основания, степень 

ровности поверхности и степень подготовки 



бетона, его прочность и другие особенности. 
Свойства получаемого утепление бетонных 

полов зависят от правильного соотношения 

компонентов A и B. Для каждого продукта 

это соотношение. Нужно убедиться, что 

отвердитель Утеплнеие B) весь до конца 
вылит из банки. 

Также важна эффективность смешивания 

компонентов. Это достигается правильным 
подбором смесителя, его мощности, 

конфигурации и размером насадки. Смесь 

при перемешивании должна двигаться снизу 

вверх и утепление бетонных полов 

захватывать лишний воздух, который будет 
трудно выгнать из материала в дальнейшем. 

Необходимо строго соблюдать время 

перемешивания и всю процедуру, 

описанную в техзадании. Полимерные полы 

можно наносить на бетон, выравнивающие 
стяжки на цементной основе (гипс утепление 

бетонных полов составе стяжек не 

рекомендуется), на толстый металл по 

специальному грунту, толстые и прочные 

ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, ГВЛ и другие 



древесные и минеральные основания, 
которые работают без прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень активное вещество с 

небольшой молекулярной массой. Он 
взаимодействует с активными центрами 

смолы и как иголка с ниткой сшивает 

соседние молекулы, образуя при этом очень 

прочную химическую связь и чистую 

тепловую энергию. Сшивка происходит по 
всем утеп ление или полиуретановым 

группам в разных направлениях. С начала 

процесса реакция отверждения идет с 

большой скоростью, а затем по мере 

расходования энергии, замедляется. 

Окончательно полимер достигает своих 

свойств с течением достаточно длительного 

времени. Засыпка по неотвержденому слою 
декоративных флоков (чипсов) различной 

природы - кусочки акриловой краски 

различных цветов, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие блестки-глиттеры и 

т. Использование цветных песков для 
утепление бетонных полов так называемого 

каменного ковра. Здесь также можно 

выбирать цвет песка, конфигурацию 



рисунка, утепление бетонных полов частиц 
песка, степень поверхностной запечатки 

лаком, от структурной поверхности до 

гладкой. 

Используя различные приемы, можно 

получить объемный многоплановый рисунок 

на полах. Декоративное решение пола 

находится в прямой зависимости от 

дизайнерского решения общего интерьера. 
Не надо также забывать о назначении 

помещения, дома человеку должно быть 

комфортно и удобно. В нашей практике был 

случай, когда хозяева квартиры захотели на 

кухне сделать ярок-красные пурпурные 
розы, причем рисунок был утепление 

бетонных полов многократным утеплоние. А 

в результате получилась такая рябь, что 

долго в этом помещении находится было 

невозможно. 

Пришлось утепление бетонных полов полы, 

были потрачены время и деньги. Также 

вдумчиво нужно относиться и к фотополам. 
Тема изображения не должна шокировать и 

пугать. К выбору изображений нужно 

отнестись очень серьезно. Прочность и 



водостойкость. Протечки к соседям и порча 
полового покрытия исключена. Полимерные 

полы - идеальное покрытие для помещений с 

постоянными мокрыми процессами, 

воздействием воды и для случаев, когда есть 

машинная уборка помещений. 
Технологические преимущества короткий 

технологический цикл, простота нанесения, 

доступность, отсутствие категории 

опасности работ по нанесению, не нужно 

специальных допусков и разрешений. 

\  


