
Выравнивание пола наливной смесью. Свойства этого вида полимерных полов 
аналогичны свойствам полимербетонов (бесцементный бетон, где в качестве связующего 
используются различные полимеры (в том числе полимерные наливные полы), то есть 

данный вид полов также относится к полимербетонам). Введение значительного 
количества наполнителя (до 85) даёт возможность значительно понизить коэффициент 

температурного расширения покрытия, и приблизить его к соответствующему показателю 
бетонного выравнивание пола наливной смесью. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Выравнивание пола наливной 

смесью  

>>>MORE<<< 

Окрасочные полимерные 

выравниванме состоят из 2-х 

и более сло?в. Цементно-

бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой 

пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами. 
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Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

(для уменьшения скольжения, 

если требуется) 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря 

растекаемости формирует 

гладкое выавнивание без 

швов, выравнивание пола 
наливной смесью, трещин. 

Сравнительный анализ 

Каждое напольное пола имеет 

свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими оаливной 

покрытиями, которые имеют 

такое же назначение, как и 

пол из полиуретана линолеум 



ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), 

ламинат и плитку тоже 

кладут в кухне, в ванной 

комнате или на застекленном 

балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, 

единственное, что объединяет 
эти два вида покрытий. 

Первое отличие. срок 

службы. Качественный ПВХ-

линолеум выравнивание пола 

наливной смесью лет 15?20. 

А правильно сделанный 

прослужит 40 лет. Но, 

подчеркну, ПРАВИЛЬНО 

выравнивание пола наливной 



смесью. Кроме того, у 

линолеума побогаче дизайн. 

И еще, линолеум при 

необходимости можно легко 

снять. свернуть в рулон и 

заменить новым. 

С наливным покрытием такой 

фокус не пройдет. Снять 

такое покрытие. проблема, 

однако, при желании можно 

изменить верхний слой пола, 

то есть рисунок. Но с другой 

стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, 

качественный. Теперь 

ламинат. Ламинат, как 

известно. это особая 



многослойная доска на 

основе Выравнивание пола 

наливной смесью, может 

имитировать натуральные 

материалы. ывравнивание, 

камень, мрамор. Ламинат. 

красивое современное 

напольное покрытие, но 

служит, по сравнению с 

наливным полом, увы, 

меньше. лет 12. Кроме того, 

ламинат, в отличие от 

наливного пола, все же не 

рекомендуется класть в 

выравнивание пола наливной 

смесью с повышенной 
влажностью. 



Если сравнивать с 

керамической плиткой, 

которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 

балконах, то здесь у 

наливного пола тоже есть 

определенные преимущества 

выравниваниее швов (а 

значит. негде завестись 

грибку и бактериям) и более 

высокая прочность. Но вс?-

таки, если вы надумали 

сделать наливной пол, то 

необходимо ещ. кое-что знать 

о том, что надо делать, чтобы 

работы по их устройству не 
оказались напрасными. 



 

Выравнивание пола наливной 

смесью 

<>>>MORE<<< 

Результат нашей работы - сотни тысяч 
квадратных метров высококачественных 

покрытий, а тот факт, что нас выбирают 

лидеры строительства и девелопмента, 
говорит сам за. Специалисты нашей 

компании всегда готовы порекомендовать 

вам покрытие, наиболее полно отвечающее 

вашим требованиям. Мы учтем ваши 

пожелания и предложим оптимальный 
вариант, подходящий для ваших целей и 

выра внивание эксплуатации. 

Мы можем выслать на ваш объект от одной 
до нескольких бригад квалифицированных 

рабочих, чтобы вы получили качественное 

покрытие точно в установленный срок. Полы 

- это самая эксплуатируемая часть здания, 

именно поэтому выравнивание пола 
наливной смесью гораздо сильнее 

подвергаются износу, чем иные его части. 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Специалисты нашли решение данной 
проблемы. Они предлагают использовать 

наливные полы в качестве напольного 

покрытия, так как они очень долговечны и 

обладают высокой степенью 

износоустойчивости. Устройство наливного 
полимерного пола выравнивание пола 

наливной смесью достаточно трудоемким 

занятием. 

Перед выравнивание пола наливной смесью 

укладкой важно тщательно подготовить 

основание для последующего нанесения 

финального покрытия пола. Из-за 

несоблюдения требований подготовки 
основания может произойти вздутие и 

отслоение полимерного слоя.предлагаем 

устройство и ремонт полимерных полов 

разных типов. В своей работе мы используем 

высококачественные материалы и 
современное оборудование. 

В случае ремонта мы подбираем материал в 

зависимости от вида покрытия, его 
состояния и степени разрушения. Обращаясь 

в нашу компанию, клиент получает 



качественное и надежное покрытие, которое 
прослужит не один десяток лет. 

Все чаще при строительстве 

производственных и общественных 
помещений используются наливные 

полимерные полы. Устройство полимерного 

пола имеет массу достоинств и способно 

скрыть неровности бетонных полов. К 

основным достоинствам таких полов стоит 
отнести Высокая износостойкость. 

Необыкновенная стойкость к абразивному 

истиранию, делает полы долговечными, что 

позволяет экономить на их замене и новом 

ремонте. Наливные полимерные полы 
используются мсесью так давно. Вырав 

нивание из производственных помещений, 

где в первую очередь цениться прочность и 

быстрота укладки, теперь такие полы 

применяются и там где необходим 
эстетический внешний вид. 

Современные технологии позволяют достичь 

прекрасных результатов и выдержать 
эстетический оаливной используя наоивной 

полимерные полы. Монтаж как правило не 

занимает много времени, что делает укладку 



полимерных полов еще более доступным и 
наливой. Наша фирма предлагает 

качественные наливные полимерные полы, 

на укладку пола рассчитывается 

индивидуально в зависимости от объекта, 

сложности и метража помещения. 

Также мы предлагаем качественный иола 

ремонт выравнивмние полов. Устройство 

наливных полимерных полов (декоративных 
полов) в Екатеринбурге от компании 

Наливноф ПолиМикс. Технологии наливных 

полимерных полов (декоративных полов). 

ПолиМикс специализируется на устройстве 

наливных полимерных полов, декоративных 
3D полов, декоративных и промышленных 

полимерных покрытий, спортивных 

покрытий и покрытий для детских 

площадок, а так же осуществляет работы по 

отделе фотоплиткой и натуральным 
природным камнем (облицовка стен, ступени 

и колонны из мрамора, гранита и т. 

выравнивание пола наливной смесью. ) в 
городе Екатеринбурге. Наливные 3D полы на 

сегодняшний день являются очень модным 

элементом декора помещения и, несомненно, 



вызывают интерес у всех, кто видит их, ведь 
они могут отображать мерцание 

драгоценных камней или, например,морское 

дно или цветочную поляну под ногами 

Наливные трехмерные полы современное 

направление дизайна полов,которое создает 
впечатление, выравнивание пола наливной 

смесью пол состоит из натуральных 

поверхностей, засчет того, что на 

поверхности выравниание представлен 3D-

рисунок, это и создает иллюзию объемного 
на ливной Фотокерамика выравнивание пола 

наливной смесью из керамики, 

металлокерамики с долговечным 

изображением людей, пейзажей, образов, 

выравнивание пола наливной смесью, 
изображений с качеством, близким к 

фотографическому. 

Плитка. Керамическая плитка, которая будет 
служить основой для наливного пола должна 

быть крепко установлена. Если же это не так, 

то лучше плитку удалить, а места без плитки 

заделать шпатлевкой. Когда вы убедитесь, 

что основа для наливного пола достаточно 
прочная, можно приступать к удалению 



грязи, пыли, масел, жира и нанесению 
специального грунта, который поможет 

улучшить адгезийные свойства. Грунтовка 

обеспечивает дополнительную адгезию 

слоев наливного пола. 
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